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1

APRESENTACAO

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo dos materiais, elementos
construtivos e procedimentos de execucdo que compBem o Projeto Executivo de
Arquitetura para a constru¢do do CDI — Centro Dia do Idoso com area de 330m2.

O projeto contempla equipamentos que permitam a acessibilidade de pessoas com
deficiéncia, com mobilidade reduzida e em cadeiras de rodas.

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, ou de
origem exotica que serdo utilizados na obra, sejam eles permanentes ou provisorios,
deverdo atender as exigéncias da legislacdo brasileira vigente, no ambito federal, estadual
e municipal.

Os servicos a serem executados estdo descritos de forma sequencial independente da
etapa na qual serdo executados e do local. Iniciando pelas alvenarias, revestimento,
acabamentos, componentes e outros elementos.

O presente Memorial Descritivo complementa as tabelas de acabamentos constantes no
Projeto Executivo de Arquitetura.

2 RETIRADAS E DEMOLICOES

2.1
2.2

2.3

Consideragdes gerais
Procedimentos de execucéo

= A execucdo dos servicos de retirada do entulho devera cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislacdo e normas da Associagdo Brasileira de Normas —
ABNT.

= Apls a retirada ou demolicdo dos elementos e/ou materiais que ndo serdo
reaproveitados, promover a fragmentacdo, a selecdo e a acomodacdo manual do
entulho em lotes, em local indicado pela Gerenciadora e/ou Contratante, para a
posterior remocao.

= Os materiais que serdo reaproveitados deverdo ser devidamente protegidos e
depositados em local apropriado indicado pela Gerenciadora e / ou Contratante.

Legislacdo e normas aplicaveis

» Resolugdo n°307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, do Conselho Nacional
do Meio Ambiente ( CONAMA ).

= Resolugédo n° 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolugio CONAMA n° 307,
incluindo o amianto na classe de residuos perigosos, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente ( CONAMA ).

= NBR 5682 /1977 - Contratacdo, execucdo e supervisdo de demolicdes.

= NBR 8419 /1996 — Apresentacdo de projetos de aterros sanitarios de residuos sélidos
urbanos.

= NBR 15112 /2004 — Residuos da construgdo civil e residuos volumosos — Areas de
transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao.
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3

NBR 15113 /2004 — Residuos s6lidos da construcéo civil e residuos inertes — Aterros
— Diretrizes para projeto, implantacdo e operacéo.

NBR 15114 / 2004 — Residuos sdlidos da construgdo civil — Areas de reciclagem —
Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao.

ALVENARIA DE VEDACAO REVESTIDA

3.1 Consideragdes gerais

As alvenarias de vedacéo deverdo ser executadas com blocos de concreto simples para
vedacdo sem funcdo de resistir a outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da
qual faz parte.

As alvenarias serdo revestidas com chapisco e embo¢o desempenado, acabamento
final em pintura com tinta acrilica, ou chapisco, emboco e azulejos.

3.2 Bloco concreto para alvenaria de vedacéo

Deverdo ser empregados blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem
fungdo estrutural, com largura, altura e comprimento, adequados a alvenaria de
vedacdo a que se destinam.

A espessura da alvenaria devera ser conforme indicado em projeto.

Blocos de concreto para alvenaria de vedacdo, inclusive as pecas complementares
(canaletas, meio bloco, etc.), classe D conforme a norma NBR 6136 /2007 com as
caracteristicas:

a) As dimensdes reais deverdo ser padronizadas conforme tabela "Tabelal -
Dimensdes reais", da norma ABNT NBR 6136 / 2007;

b) As tolerancias permitidas nas dimens@es dos blocos deverdo ser de + 3 mm para
altura e comprimento e + 2 mm para largura, conforme dimens6es da "Tabela 1 —
Dimensdes reais", da NBR NBR 6136 / 2007;

c) A espessura minima de qualquer parede do bloco deve ser de 15 mm, conforme
Tabela-2, da NBR 6136 / 2007;

d) Resisténcia a compressao de no minimo 2,0 MPa;
e) Absorcdo de dgua no maximo 10%;

f) Os blocos devem ter arestas vivas e ndo devem apresentar trincas, fraturas ou
outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resisténcia e
durabilidade da construgéo;

g) Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma superficie
suficientemente &spera para garantir uma boa aderéncia, ndo sendo permitida
qualquer pintura que oculte defeitos eventualmente existentes no bloco;

h) Os blocos destinados a execucdo de alvenaria aparente que ndo receberdo
revestimento, ndo podem apresentar trincas, lascas ou pequenas imperfeicdes na
face que ficara exposta;

i) Os blocos deverdo atender aos critérios de inspecdo visual e ensaios de
recebimento estabelecidos na norma ABNT NBR 6136 / 2007.
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3.3 Argamassa de assentamento para alvenaria de vedacao

A argamassa de assentamento dos blocos devera ser composta de cimento Portland,
cal hidratada e areia no traco de 1:0,5:4,5, proporcdo em volume dos componentes
respectivamente.

Nos locais onde ocorrer armadura de ligacdo bloco / pilarete ou armadura de ligagao
na junta a argamassa de assentamento devera ser composta de cimento Portland e areia
no traco de 1:3, propor¢do em volume dos componentes respectivamente.

O processo de mistura e preparacdo da argamassa devera ser mecanico obedecendo a
sequéncia: colocar o agregado areia, adicionar a metade da agua e ligar a betoneira;
com a betoneira em funcionamento lancar o cimento; e, ap6s algumas voltas do
misturador, lancar a cal hidratada e o resto da &gua.

O amassamento mecénico deverd durar o tempo suficiente para a homogeneizacao da
mistura de todos os materiais.

Quando for empregada pasta de cal, em lugar de cal hidratada em p6, esta devera ser
langada por ultimo, colocando-se toda a agua no inicio da mistura, descontando-se a
agua contida na pasta de cal.

A argamassa deve ser plastica e ter consisténcia para suportar o peso dos blocos de
concreto e manté-los no alinhamento durante o assentamento.

Deveré ser preparada em quantidade adequada a sua utilizacao, para se evitar a perda
da plasticidade e consisténcia da argamassa.

As juntas de assentamento da argamassa devem ser, no maximo, de 10 mm e nédo
devem conter vazios.

3.4 Execucdo da alvenaria de elevacéo

A execucdo das alvenarias deverd obedecer ao projeto de Arquitetura nas suas
posigdes e espessuras. O assentamento dos blocos devera ser executado com juntas
desencontradas, em amarracdo, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos,
especialmente para as pecas que deverdo ser armadas.

A ligacdo com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais existentes,
guando necessario, devera ser efetuada com emprego de barras em aco CA-50 com
didmetro de 5 a 10 mm, distanciadas entre si de 60 cm, com comprimento médio de
60 cm, engastadas no pilar e na alvenaria.

Nos elementos armados, prever visitas (furos com dimensGes minimas de
7,5x 10 cm ) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remogéo de
detritos, a verificagdo do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

As faces de elemento em concreto que ficardo em contato com a alvenaria deverao ser
chapiscadas.

A execucgdo da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou pelas ligacdes
com quaisquer outros componentes e elementos da edificacgéo.

Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

Apo0s o0 levantamento dos cantos deve-se utilizar como guia uma linha esticada entre
0s mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das fiadas, deste
modo, figuem garantidas.
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A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada apés a conclusdo da mesma, posicionando uma régua metalica
ou de madeira em diversos pontos da parede, ndo devendo apresentar distorcdo maior
que 5 mm.

O prumo e o nivel devem ser verificados periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovados ap6s o término da alvenaria. O nivel pode ser verificado com
mangueira plastica transparente com diametro maior ou igual a 13 mm.

A alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, 0 espago resultante deve
ser preenchido apds sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a
alvenaria e a estrutura.

Sobre o0 vao de portas e caixilhos devem ser colocadas vergas e sob o vdo de caixilhos
devem ser colocadas contravergas.

As vergas e contravergas devem exceder a largura do véo pelo menos 20 cm de cada
lado e ter altura minima de 10 cm. Na largura para a instalagdo de portas e caixilhos
devem ser considerados os vaos adicionais para encaixe de batentes ou contramarcos.
As folgas entre a alvenaria e caixilhos devem ser preenchidos com argamassa de
cimento e areia.

Quando o vao for maior que 2,40 m a verga ou contraverga deve ser calculada como
viga.

3.5 Legislacdo e normas aplicaveis

NBR 6136 / 2007 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos,
da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 7211 /2009 — Agregado para concreto - Especificacdo, da ABNT ( Associagéo
Brasileira de Normas ).

NBR 11578 /1997 — Cimento Portland composto - Especificagdo, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12118 /2007 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Anélise
dimensional, determinacdo da absorcdo de agua, da area liquida, da resisténcia a
compressdo e da retracdo por secagem — Métodos de ensaio, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 13281/ 2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos -
Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

4 REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS

As alvenarias serdo revestidas em chapisco e emboco desempenado com acabamento
final em pintura com tinta acrilica, ou com barra lisa e pintura com tinta esmalte
sintético.

Nos locais com acabamento final em placas ceramicas de azulejo as alvenarias
deverdo receber chapisco e embogo sarrafeado.
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4.1 ConsideracOes gerais

As argamassas deverdo ser misturadas por processo mecanizado até a obtencdo de
massa perfeitamente homogeneizada. O tempo de mistura ndo deve ser inferior a
3 minutos nem superior a 5 minutos.

Nas argamassas com emprego da pasta de cal deve ser feita a maturagdo da pasta,
durante no minimo 16 horas.

A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em
espessura uniforme. As irregularidades superficiais tais como depressdes, furos e
rasgos, devem ser eliminadas.

As falhas menores que 50 mm de profundidade deveréo ser preenchidas com a mesma
argamassa utilizada para o assentamento da alvenaria em blocos ceramicos. Para as
falhas com profundidade superior a 50 mm, devera ser executada em duas etapas, a
primeira camada deve secar por um periodo ndo inferior a 24 horas e ser levemente
umedecida quando da aplicacdo da segunda.

A correcdo de rasgos para a instalagdo de tubulagdes com didmetros superiores a
50 mm deverd ser executada com a colocacdo de tela metélica galvanizada e
enchimento com cacos de blocos ceramicos.

A base a ser revestida devera estar limpa, isenta de po, graxa, 0leo, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos ou incrustacbes que venham a prejudicar a
aderéncia do revestimento.

Os servicos de revestimento das alvenarias em blocos ceramicos s6 poderdo ser
iniciados apos 14 dias da conclusdo das mesmas.

Para a aplicacdo do embogo sobre o chapisco deve-se aguardar no minimo trés dias
apos a conclusdo do chapisco. Quando a argamassa de emboco for aplicada em mais
de uma demao, deve-se respeitar o prazo de 24 horas entre aplicacdes.

4.2 Chapisco comum

421

4.2.2

Caracteristicas do chapisco comum

Camada de preparo da base, aplicada de forma continua com a finalidade de
uniformizar a superficie quanto a absor¢do e melhorar a aderéncia entre 0 emboco e a
alvenaria.

A argamassa de chapisco a ser aplicada sobre a alvenaria em bloco devera ser
preparada com cimento Portland e areia grossa, com diametro dos grdos de 3 a 5 mm,
no traco de 1:3, proporgdo em volume dos componentes respectivamente.

O chapisco deve ser aplicado com consisténcia fluida, assegurando maior facilidade de
penetracdo da pasta de cimento na base a ser revestida e melhorando a aderéncia na
interface revestimento-base. O langcamento do chapisco ndo deverd cobrir
completamente a base.

Procedimentos de execugdo

Antes do inicio da aplicacdo do chapisco todas as tubula¢bes de agua e esgoto deverdo
estar concluidas e testadas quanto a estanqueidade.

A superficie a ser chapiscada deverd receber aspersdo com &gua para remogdo de
poeira e umedecimento da base.
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Os materiais da argamassa de chapisco deverdo ser dosados a seco e a mesma
preparada em quantidade apropriada as etapas de aplicacdo, evitando-se o seu
endurecimento antes mesmo de sua utilizac&o.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da
mistura com a agua e desde que ndo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

O chapisco devera ser lancado diretamente sobre a superficie com o auxilio de colher
de pedreiro.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

4.3 Emboc¢o desempenado para receber pintura

4.3.1

4.3.2

Caracteristicas do embog¢o desempenado

Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie do chapisco,
propiciando uma superficie que permita receber pintura como acabamento final.

A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco devera ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia no trago de 1:2:8, propor¢do em volume dos
componentes respectivamente.

A resisténcia de aderéncia a tracdo ( Ra) para 0 emboco deve ser maior ou igual a
0,20 MPa, nas paredes internas, ou no teto.

Nas paredes externas a resisténcia de aderéncia a tracdo ( Ra) para o emboco deve ser
maior ou igual a 0,30 MPa.

Procedimentos de execucéo
O emboco deve ser aplicado no minimo 24 horas ap6s a aplicacdo do chapisco.

A superficie deve receber aspersdo com &gua para remog¢do de poeira e umedecimento
da base.

Os materiais da argamassa de emboc¢o deverdo ser dosados a seco e a mesma
preparada em quantidade apropriada as etapas de aplicacdo, evitando-se 0 seu
endurecimento antes mesmo de sua utilizacéo.

Inicialmente deverd ser preparada uma mistura de cal e areia, que devera permanecer
em repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu emprego,
adicionar o cimento na mistura previamente preparada.

A argamassa do embogo devera ser utilizada no tempo méaximo de duas horas e meia a
partir da adicdo do cimento e desde que ndo apresente qualquer sinal de
endurecimento.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, em camada
uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num
movimento rapido de baixo para cima.

A espessura total do reboco devera ser de mais ou menos 20 mm. Aplicar a primeira
camada com espessura de 10 a 15mm, em seguida aplicar a segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.

O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.
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Apo6s o preenchimento total da superficie e a argamassa adquirida consisténcia
adequada, promover a raspagem da superficie para remogdo de excesso de argamassa
e a regularizacdo da superficie por meio de régua.

As ondulag6es ou desvios de prumo ndo devem superar 3 mm em relacdo a uma régua
com 2 m de comprimento e as irregularidades abruptas ndo devem superar 2 mm em
relacdo a uma régua com 20 cm de comprimento

Colocada régua de 2,5 metros, ndo poder haver afastamentos maiores que 3 mm para
pontos intermediarios e 4 mm para as pontas.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus ( chanfrado) para
emenda do pano subsequente.

As arestas deverdo ser executadas com a fixacdo de uma régua na extremidade da
parede adjacente, procedendo-se 0 lancamento da argamassa e acabamento da
superficie, garantindo dessa forma a linearidade das arestas convexas.

Os cantos entre paredes e teto deverdo ser riscados antes da secagem.

O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-se com
desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar
desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha.

4.4 Emboco base para receber assentamento de revestimento em placas ceramicas

441

4472

Caracteristicas do embogo base para revestimento em placas ceramicas

Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie do chapisco,
propiciando uma superficie que permita receber revestimento em placas ceramicas
assentadas com argamassa colante industrializada.

A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco devera ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia média Umida lavada no trago em volumes
aparentes de 1:1:6, conforme norma NBR 13754 / 1996 da ABNT.

A resisténcia de aderéncia a tracdo (Ra) para o embogo deve ser maior ou igual a
0,30 MPa, para acabamento em ceramica, nas paredes internas.

Procedimentos de execucéo
O embogo deve ser aplicado no minimo 24 horas ap0s a aplicacdo do chapisco.

A superficie deve receber aspersdo com &gua para remocéo de poeira e umedecimento
da base.

Os materiais da argamassa de emboco deverdo ser dosados a seco e a mesma
preparada em quantidade apropriada as etapas de aplicacdo, evitando-se o seu
endurecimento antes mesmo de sua utilizac&o.

Inicialmente deverd ser preparada uma mistura de cal e areia, que deverd permanecer
em repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu emprego,
adicionar o cimento na mistura previamente preparada.

A argamassa do embogo deveré ser utilizada no tempo méaximo de duas horas e meia a
partir da adicdo do cimento e desde que ndo apresente qualquer sinal de
endurecimento.
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Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida. A espessura do emboco devera ser de
mais ou menos 20 mm.

As ondulag6es ou desvios de prumo ndo devem superar 3 mm em relacédo a uma régua
com 2 m de comprimento e as irregularidades abruptas ndo devem superar 4 mm em
relacdo a uma régua com 20 cm de comprimento.

Apbs o preenchimento total da superficie e a argamassa adquirida consisténcia
adequada, promover a raspagem da superficie para remogéo de excesso de argamassa
e a regularizacdo da superficie por meio de régua.

Em seguida, deverdo ser preenchidas as depressGes com langcamento de argamassa nos
pontos necessarios, repetindo-se a operacdo de sarrafeamento até conseguir uma
superficie plana, rastica e bem regularizada para receber o revestimento com placas
ceramicas.

O embocgo deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um
periodo de aproximadamente 48 horas apds sua aplicacéo.

4.5 Legislacio e normas aplicaveis

NBR 7200/ 1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13529/ 1995 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Terminologia, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13749/ 1996 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Especificacdo, da ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).

NBR 7175/ 2003 — Cal hidratada para argamassas - Especificacdo, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13754 / 1996 — Revestimento de paredes internas com placas cerdmicas e com
utilizacdo de argamassa colante — Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

5 PISOS EM PLACAS CERAMICAS

5.1 Consideracges gerais

Pisos em cerdmica no formato quadrado, em placas de 30 x 30cm, textura
antiderrapante na cor gelo, apropriado para areas molhaveis, instalados nos locais
conforme indicado no projeto de Arquitetura.

5.2 Procedimentos de execucao

Sobre a base de assentamento aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa
plastica de cimento e areia, com traco em volume de 1:1, aplicada de forma enérgica
com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da superficie e
definicdo dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada
no traco em volume de 1:6, com camada entre 10 mm e 30 mm, conforme norma
ABNT NBR 13753/ 1996.
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» No caso de corregdes ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
deverd ser executada a regularizagdo em varias camadas, sendo que a camada seguinte
S0 podera ser executada apds um periodo minimo de sete dias para a cura da camada
anterior.

= Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa plastica.

= (s caimentos para 0s pisos internos em ambientes molhaveis deve ser executado com
caimento de 0,5% em direcdo ao ralo, ou a porta de saida, ou conforme indicado em
projeto. Nos boxes o caimento devera ser executado entre 1,5% e 2,5% em direcdo ao
ralo.

= Apds sete dias do término da camada de regularizacdo executar ponte de aderéncia e
lancar argamassa para o contrapiso.

» A argamassa para 0 contrapiso deverd ser preparada com cimento portland e areia
média Umida no traco em volume de 1:6, ou com cimento, cal hidratada e areia média
Umida tragco em volume de 1:0,25:6, respectivamente, conforme norma ABNT
NBR 13753/ 1996.

= A espessura do contrapiso devera ser entre 15 mm e 25 mm.

» O acabamento da superficie devera ser executado na medida em que a argamassa é
lancada por meio de sarrafeamento ou ligeiro desempenamento.

= O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas ceramicas devera
ser iniciado ap6s um periodo minimo de cura de sete dias do contrapiso.

= A superficie para receber a argamassa colante devera estar limpa isenta de o0leos,
tintas, etc., que possam impedir a boa aderéncia da argamassa.

= Apos a aplicacdo da argamassa colante em faixas de aproximadamente 60 cm, numa
camada uniforme de 3 a 4 mm de espessura, com quantidade adicional de pasta, passar
0 lado denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando corddes para facilitar
0 nivelamento e a fixacdo das placas ceramicas.

= Em seguida assentar a seco sobre a argamassa colante ainda fresca, sem apresentar
pelicula seca superficial.

= As juntas de assentamento deverdo ter 3 mm, com espagamento constante, entre si,
com a finalidade de compensar a variagdo da bitola das placas, para a acomodacao as
movimentacdes da base e das placas, facilitarem a troca de pecas e o preenchimento
das mesmas garantindo a completa vedacao.

= O rejuntamento das placas cerdmicas devera ser iniciado no minimo apo6s trés dias da
concluséo do assentamento.

» Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remogdo do p6 e garantir a
hidratacdo e aderéncia do rejuntamento.

» Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com auxilio de
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as
juntas.

= Remover o excedente da argamassa de rejuntamento com um pano Seco ou espuma
umedecida em &gua, quando iniciar o seu endurecimento.
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» Todos 0s servigos necessarios ao assentamento e rejuntamento das placas ceramicas
deverdo ser realizados conforme exigéncias das normas ABNT NBR 9817 /1987 e
NBR 13753/ 1996, e recomendac0es dos fabricantes.

5.3 Placas ceramicas esmaltadas de 30 x 30 cm

» Piso em placas cerdmicas esmaltadas de primeira qualidade (classe A, ou classe
extra), conforme anexo A da NBR 13818, assentado com argamassa colante
industrializada tipo AC Il, rejuntado com argamassa industrializada flexivel, na cor
branco gelo.

= Placa ceramica esmaltada, com as caracteristicas:

a) Textura da superficie antiderrapante na cor branco gelo;

b) Dimensdes: 30 x 30 cm;
c) Média absorcao de agua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés );

d) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas );

e) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minimo 3;
f) Carga de ruptura > 700 N;

g) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5);

h) Resistente a gretagem;

i) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito seco/ molhado: < 0,4;

k) Protdtipo comercial: Ceramica Esmaltada, 30 x 30 cm, cor branco gelo, Colecdo
Hércules, produto Hercules WH, marca Cecrisa, fabricagdo Ceramica Portinari, ou
Ceramica Esmaltada, 30 x 30 cm, cor gelo, Linha Line, produto Laser AD Gelo,
fabricacdo Portobello; ou outra desde que atenda as caracteristicas acima descritas
e as normas vigentes.

5.4 Argamassa colante tipo AC 11

» A argamassa colante deverd ser preparada conforme descrito acima e instrugdes do
fabricante.
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Argamassa colante industrializada tipo ACIIl, conforme norma ABNT
NBR 14081 / 2004, com as caracteristicas:

a) Tempo em aberto > 20 minutos, conforme ensaio NBR 14083 / 2004;

b) Resisténcia de aderéncia a tracdo aos 28 dias em cura normal > 0,5 MPa, em cura
submersa em &gua > 0,5 MPa e, em cura em estufa > 0,5 MPa, conforme ensaio
NBR 14084 / 2004;

c) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

5.5 Rejunte flexivel tipo |

Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor branca, para areas
internas e externas, tipol, conforme norma ABNT NBR 14992 /2003, com o0s
requisitos minimos:

a) Retencdo de dgua aos 10 minutos < 75 mm;

a) Variacdo dimensional aos 7 dias < 2,00 mm/ m;

b) Resisténcia a compressao aos 14 dias > 8,0 MPa;

c) Resisténcia a tragdo na flexdo aos 7 dias > 2,0 MPag;

d) Absorcdo de agua por capilaridade aos 300 minutos < 0,60 g/ cm?;

e) Permeabilidade aos 240 minutos < 2,0 cm3,

5.6 Legislagdo e normas aplicaveis

NBR 13753/ 1996 — Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e
com utilizacdo de argamassa colante - Procedimento, da ABNT (Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 9817/ 1987 — Execucdo de piso com revestimento cerdmico - Procedimento, da
ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).

NBR 13816 / 1997 — Placas ceramicas para revestimento - Terminologia, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13817/ 1997 — Placas cerdmicas para revestimento - Classificacdo, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14081 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas - Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14082 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas — Execucdo do substrato-padréo e aplicacdo de argamassa para ensaios, da
ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14083 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas — Determinacgdo do tempo em aberto, da ABNT ( Associagdo Brasileira de
Normas ).

NBR 14084 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas — Determinacdo da resisténcia de aderéncia a tragdo, da ABNT ( Associagédo
Brasileira de Normas ).

NBR 14085 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
cerdmicas — Determinacdo do deslizamento, da ABNT ('Associacdo Brasileira de
Normas ).
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NBR 14086 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
cerdmicas — Determinacdo da densidade de massa aparente, da ABNT ( Associagdo
Brasileira de Normas ).

NBR 14992 / 2003 — Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de
placas cerdmicas — Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira
de Normas ).

6 SOLEIRAS EM ARDOSIA

6.1

Consideracdes gerais
As soleiras serdo em arddsia polida, conforme indicado no projeto de Arquitetura.

A arddsia deverd ser assentada com argamassa colante e rejuntada com rejunte
flexivel.

6.2 Procedimentos de execugdo

Apdbs a limpeza da base, aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa
plastica de cimento e areia, com traco em volume de 1:1, aplicada de forma enérgica
com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da superficie e
definicdo dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada
no traco em volume de 1:5, com altura minima de 20 mm.

No caso de corre¢Oes ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
deverd ser executada a regularizacdo em véarias camadas, sendo que a camada seguinte
s6 podera ser executada apés um periodo minimo de sete dias para a cura da camada
anterior.

Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa plastica.

Nas pedras de ardosia, antes do assentamento, aplicar uma camada de cimento branco
ou adesivo tipo resina de alto desempenho para argamassas e chapiscos, promotor de
aderéncia das argamassas aos mais diversos substratos, referéncia Bianco.

No vértice da pedra, ou seja, na superficie bruta que fard o contato de assentamento,
com auxilio de trincha ou pincel aplicar o adesivo para evitar que a pedra absorva a
umidade da argamassa provocando mudanca na coloracdo e até mesmo um processo
de oxidacdo indesejada dependendo do tipo de mineral ferroso que determinados
granitos possuem.

A argamassa de assentamento devera ser preparada com cimento portland e areia
média peneirada, isenta de pequenos fragmentos ferrosos que causam oxidacdo no
material, no trago em volume de 1:4, respectivamente.

A umidade da argamassa deve respeitar normas técnicas de umidade relativa de
argamassa, proporcionando uma mistura do tipo "farofa".

Apbs o assentamento das pecas e ao término do processo completo de cura da
argamassa, aplicar o rejunte em nata de cimento, preparado com cimento branco e p6
xadrez adicionado ao cimento branco para atingir uma cor que mais se aproxima da
pedra assentada.
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6.3

Apobs o rejuntamento ter completado o tempo de cura, efetuar a limpeza do material
com pano umedecido a agua limpa e detergente neutro.

Para evitar qualquer dano ao material e aconselhado apds a colocacdo e 0
rejuntamento, cobrir o piso com papeldo tipo almofadado.

Ardosia

Arddsia polida, em placas, sem rachaduras, emendas, retoques com massa, sem pontos
lascados ou outros defeitos que possam comprometer seu aspecto.

A arddsia devera receber aplicacdo de verniz impermeabilizante e protetor

As pedras para as soleiras deverdo fornecidas em peca Unica com recortes
acompanhando o local onde serdo instaladas, inclusive com recortes nos cantos
préximos as paredes na espessura de 20 mm.

Quando o desnivel entre os pisos for superior a 0,5 cm a soleira devera ser instalada
em rampa, permitindo a perfeita acessibilidade as pessoas com mobilidade reduzida,
ou em cadeiras de rodas, conforme determina a norma NBR 9050 / 2004.

6.4 Legislacdo e normas aplicaveis

NBR 9050 / 2004 — Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 9077/ 2001 — Saidas de emergéncia em edificios - Procedimento, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

7 P1ISO EM CIMENTADO DESEMPENADO

7.1 ConsideracOes gerais

Nos locais onde a base para a execucdo do cimentado for o terreno natural, devera ser
executado lastro em concreto magro, com espessura média de 7 cm.

7.2 Lastro de concreto magro

O lastro deverd ser lancado sobre terreno firme, compactado com mago de
aproximadamente 30 kg, em camadas de 20 cm, com auxilio de formas de madeira,
configurando o patamar e a rampa de acesso, ou as calcadas, conforme projeto.

O concreto para lastro preparado com cimento, areia e brita nimero 1 e nimero 2, no
traco, em volume de 1:2:3, respectivamente.

Antes de lancar o concreto, instalar formas de madeira, em seguida umedecé-las,
irrigando-as ligeiramente.

O concreto devera ser langado, espalhado e adensado com ferramental apropriado, em
seguida promover a regularizagdo com régua de madeira ou metélica, e 0 acabamento
por meio de desempenadeira de madeira. Com auxilio de colher de pedreiro preencher
as falhas junto as formas e remover 0S excessos.

A superficie do lastro em concreto deve ser mantida continuamente Umida, assim que
0 concreto esteja endurecido, por meio de irrigacdo direta, durante um periodo de 7
dias.
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7.3 Argamassa de regularizacdo, contrapiso

Apos a cura total do lastro, aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa
plastica de cimento e areia, com traco em volume de 1:1, aplicada de forma enérgica
com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da superficie e
definicdo dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada
no traco em volume de 1:5, com altura minima de 20 mm, ou conforme indicado em
projeto.

No caso de correcOes ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
deverd ser executada a regularizacdo em véarias camadas, sendo que a camada seguinte
S0 podera ser executada apés um periodo minimo de sete dias para a cura da camada
anterior.

Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa plastica.

O piso externo devera ser executado com caimento minimo de 1,0% em direcdo aos
pontos de escoamento.

O acabamento da superficie deverd ser executado na medida em que a argamassa é
lancada por meio de sarrafeamento e ligeiro desempenamento.

7.4 Cimentado desempenado

Apbs a cura total da argamassa de regularizacdo ou contrapiso, aplicar camada para
ponte de aderéncia com argamassa plastica de cimento e areia, com traco em volume
de 1:1, aplicada de forma enérgica com vassoura de pelo duro sobre a superficie da
base.

Em seguida aplicar argamassa do cimentado desempenado. Argamassa de cimento e
areia média peneirada, trago 1:4, espessura minima de 2,5 cm.

O revestimento devera ser executado com juntas secas, mediante a execuc¢do alternada
de quadros, definidos conforme o local, com dimensdo méaxima de 1,80 m, em
qualquer direcéo.

A superficie do piso devera ser alisada, executada na medida em que é lancada a
argamassa e na sequéncia: espalhamento manual com régua metélica vibratoria,
aplicacdo de rodo de corte, flotagdo manual e aplicagdo de desempenos manuais
apropriados.

Concluido o servico, iniciar a cura imida com aplicacdo de neblina, feita apontando-se
a pistola da hidrojateadora para o alto, a seguir com o concreto endurecido, dever-se-a
cobrir o piso com filme de polietileno, até a cura total da argamassa por um prazo
minimo de 10 dias.

A éarea devera permanecer isolada durante esse periodo.

8 PISO TATIL DE ALERTA

8.1

Consideragdes gerais

Deverd ser instalada sinalizacdo tatil do tipo de alerta, a ser executada nos locais
conforme indicado no projeto de Arquitetura
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» A sinalizacdo sera sobreposta ao piso adjacente a instalacdo quando instalada por meio
de colagem, o desnivel entre a superficie do piso adjacente e a superficie do piso para
a sinalizacdo tatil deve ser chanfrado e ndo exceder 2 mm.

8.2 Sinalizacgao tatil de alerta

» O piso tatil de alerta utilizado para sinalizar situagdes que envolvem risco de
seguranca, devera ser instalado perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas
rampas em faixa com largura variavel de 25 cm a 60 cm, com coloracdo diferenciada
ao piso onde sera instalada.

= A superficie deve ser antiderrapante com relevo tronco-cOnico nas dimensdes e
distancias de disposices conforme norma ABNT NBR 9050 / 2004 e detalhe abaixo:

Piso tatil de alerta - Padrio NBRI9050
Medidas em milimetros

21 a 27 mm
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8.3 Locais e tipos de sinalizacéo

LOCAL TIPO 5 DE MATERIAL _ PARA | INSTALACAO
SINALIZAGAO SINALIZAGAO
RAMPA DE ACESSO ALERTA LADRILHO ARGAMASSA
HIDRAULICO
BEBEDOURO E
TELEFONES ALERTA PLACA DE BORRACHA  COLADA
ACESSIVEIS

8.4 Piso para sinalizacao tatil de alerta em placas de borracha instalado com cola
8.4.1 Procedimentos de execucédo

= A superficie do piso, onde serd aplicado o piso tatil, devera ser perfeitamente limpa e
seca, isenta de poeira, oleosidade e umidade.
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Em seguida lixar o verso da placa de borracha com lixa de ferro 40/ 80/ 100 para abrir
0s poros da borracha. Caso haja algum tipo de oleosidade na face de contato das
placas com o piso, promover a limpeza das mesmas com acetona liquida.

Aplicar a cola a base de neoprene na face inferior das placas e na superficie do piso
onde serdo coladas, numa area maxima de 10 m2.

Apds a evaporacdo do solvente e no ponto de aderéncia da cola iniciar o assentamento
das placas.

Durante o assentamento devera ser verificado o perfeito alinhamento entre as placas,
garantindo-se a maxima aderéncia, impedindo a formacdo de bolhas de ar.

O desnivel entre a superficie do piso adjacente e a superficie do piso para a sinalizacdo
tatil deve ser chanfrado e ndo exceder 2 mm.

Aguardar no minimo 24 h, ou prazo minimo recomendado pelo fabricante para liberar
0 piso ao trafego.

) jj — — T— 3as
Piso R R TR TN L 2 {(max)

existente

Detalhe do relevo

8.4.2 Placas de borracha para piso tatil de alerta, assentamento com cola

Placas de borracha, com as caracteristicas:
a) Dimens6es: 25 x 25 cm, espessura total de 5 mm, na cor amarelo;
b) Altura do relevo de 3 mm e espessura da base 2 mm;

c) Distancia horizontal entre centros de relevo de relevo: >42mm e <53 mm,
conforme NBR 9050 / 2004;

d) Distdncia diagonal entre centros de relevo de relevo: >60 mm e <75 mm,
conforme NBR 9050 / 2004;

e) Detalhe esquematico da placa de borracha:
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8.5
8.5.1

tem | Dimenséo {mm) Especificagio |
[ 250 Largura da placa
02 &0 Digtancia horizontal entre centros de relevo
03 25 | Distancia do eixo da 1* linha de relevo ate a borda do piso
04 20 | Chanfrade nao exceder a 2 mm
05 250 | Largura da base do relevo tronco cdnico
06 125 Largura final do releve tronce cdnico
o7 3.0 Altura do Releve
08 Angulo; §5° Chanfrado
0 TO0 Distancia Diagonal entre centros de releve
1
5 L
) 6
2 g
o —_ 43
— E_ ", . ..'
L 1 4
e p §
7 3

Prototipo comercial: Placa Tétil de Alerta DPT, para instalacdo colada, fabricacéo
Pisos Daud, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas € as normas
vigentes.

Piso para sinalizacao tatil de alerta em ladrilho hidraulico, para areas externas
Procedimentos de execucéo

A sinalizacdo tatil de alerta devera ser executada com ladrilho hidréulico, integrado ao
piso, conforme a norma da ABNT NBR 9050 / 2004.

A instalagdo do piso tatil de alerta deverd por meio de assentado com argamassa no
piso ao qual sera inserido. O desnivel entre a superficie do piso e o piso tatil de alerta
e / ou direcional devera ser aquele existente no préprio relevo.

Os pisos deverdo ser assentados sobre solo compactado protegido por camada de p6 de
brita e / ou areia ou sobre contra piso de concreto rustico ou sobre laje em concreto.
Estas bases deverdo estar previamente dimensionadas para suportar as cargas a que o
pavimento sera submetido, caso contrério 0s pisos se tornardo menos resistentes.

Sobre a base, lajes existentes, ou lastro de concreto, aplicar uma camada de argamassa
mista com 30 mm de altura, espalhar cimento puro sobre a argamassa ainda fresca
numa proporcao de 2 kg por metro quadrado e, em seguida, assentar cada ladrilho,
previamente molhado na sua base, batendo-o, obrigatoriamente.

A argamassa de assentamento deverd ser preparada com cimento portland e areia
média, isenta de pequenos fragmentos ferrosos que causam oxidacdo no material, no
trago em volume de 1:5, respectivamente.
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Ladrilho hidraulico Rejunte

Piso adjacente

e

S pr— pa—
Argamassa de
assentamento™,

Contrapiso ou e
laje existente

Ladrilho hidraulico assentado com argamassa
{sem escala)

= Apls o preparo da argamassa de assentamento instalar as taliscas mestras para o
perfeito alinhamento e nivelamento das faixas do piso podotatil de alerta, conforme
sequéncia:

a) Utilizando a argamassa ja misturada, efetuar o assentamento de taliscas de madeira
gue deverdo direcionar o nivelamento do piso e servir como faixa para iniciar o
assentamento;

b) As taliscas deverdo ser assentadas com a utilizacdo de nivel topogréfico ou
mangueira de nivel;

c) Apos a fixagdo das taliscas, esticar duas linhas paralelas na largura de 25cm a
60 cm, conforme a largura das placas a serem instaladas, para determinar a largura
exata das faixas e servir de mestra para nivelamento e alinhamento.

= Concluida a instalacéo das taliscas iniciar a aplicagdo da argamassa:
a) Saturar a base ou contra piso com agua;
b) Sem adicionar 4gua, espalhar a argamassa entre as linhas mestras;
c) Polvilhar cimento sobre a argamassa ja espalhada;

d) Com o uso de regador de jardim, umedecer a argamassa para inicio do
assentamento.

= ApGs a aplicacdo da argamassa nas faixas onde serdo instaladas as pecgas do piso tatil
em ladrilho hidraulico iniciar o assentamento:

a) Com auxilio de um martelo de borracha, iniciar o assentamento das placas de
ladrilho hidraulico obedecendo ao alinhamento e o nivelamento das taliscas;

b) As juntas de assentamento entre as pecas ou fuga deverdo ser de 1 mm a 2 mm de
espessura, conforme norma da ABNT NBR 9458 / 1986;

c¢) Altura minima da argamassa de assentamento 3,0 cm;

d) O assentamento do ladrilho hidraulico em faixa para sinalizacdo de alerta devera
ser totalmente integrado sem apresentar diferencas de nivel com o piso adjacente,
conforme orientacdo da norma ABNT NBR 9050 / 2004, item 5.14.

= Apds o assentamento das pecas e ao término do processo completo de cura da
argamassa, aplicar o rejunte preparado com nata especial de cimento Portland, ou
cimento branco estrutural, conforme recomendacdes:
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8.5.2

8.6

a) Iniciar o rejuntamento ap6s 12 horas do término do assentamento das pegas de
piso;

b) Deve ser executado em duas ou mais etapas, utilizando-se material especifico,
cimento Portland ou cimento branco estrutural e variando a quantidade de agua,
pois o rejunte inicial devera ser mais mole para fechamento total;

¢) Em seguida remover 0s excessos antes de secar;

d) Quando o rejuntamento completar o tempo necessario de cura, efetuar a limpeza do
material com pano umedecido a &gua limpa e detergente neutro;

e) Para evitar qualquer dano ao material e aconselhado apds a colocacdo e o
rejuntamento, cobrir o piso com papeldo tipo almofadado.

Ladrilho hidraulico podotatil para sinalizacédo de alerta
Ladrilho hidraulico, com as caracteristicas:
a) Dimensbes: 25 x 25 cm, com espessura média de 2,0 a 2,5 cm, na cor azul claro;

b) Toleréncia na dimensdo da espessura de + 10% e no comprimento e largura de
+ 2%, conforme NBR 9457 / 1986;

c) Resisténcia ao desgaste por absor¢do de até 3 mm em 1000 m;

d) Mddulo de ruptura a flexdo: valor médio da amostra de 5,0 MPa e valor minimo
individual de 4,6 MPa.

Protétipo comercial: Ladrilho Hidrdulico para sinalizacdo tétil de Alerta, fabricacéo
Mosaicos Bernardi, ou Ladrilho Hidraulico Tétil de Alerta, fabricacdo Pisos Paulista,
ou outro desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas e as normas
vigentes.

Legislacdo e normas aplicaveis

NBR 9050 / 2004 — Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 9442 / 1986 — Materiais de construcdo — determinagdo do indice de propagacao
superficial de chama pelo método do painel radiante, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

9 REVESTIMENTO COM PLACAS CERAMICAS DE 15 X 15 CM

9.1 ConsideracGes gerais

Os sanitérios, cozinha, despensa e lavanderia serdo revestidos com azulejos brancos
nas dimensdes de 15 x 15 cm, assentados com argamassa colante industrializada tipo
ACI.

9.2 Preparo das superficies

As alvenarias que receberdo revestimento em placas ceramicas esmaltadas deverdo ser
preparadas com revestimento em chapisco de cimento portland e areia grossa Umida
no traco de 1:3, propor¢do em volume dos componentes respectivamente.
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= Sobre o chapisco aplicar argamassa de emboc¢o preparada com cimento portland, cal
hidratada e areia média Umida lavada no traco em volumes aparentes de 1:1:6,
conforme norma ABNT NBR 13754 / 1996.

= A resisténcia de aderéncia a tracdo ( Ra) para o embogo deve ser maior ou igual a
0,30 MPa, nas paredes internas e externas, conforme norma ABNT
NBR 13749/ 1996.

= A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em
espessura uniforme. As irregularidades superficiais tais como depressoes, furos e
rasgos, devem ser eliminadas.

» As falhas menores que 50 mm de profundidade deverdo ser preenchidas com
argamassa mista com cimento portland, cal hidratada e areia no traco de 1:2:9,
proporcdo em volume dos componentes respectivamente.

» Para as falhas com profundidade superior a 50 mm, devera ser executada em duas
etapas, a primeira camada deve secar por um periodo ndo inferior a 24 horas e ser
levemente umedecida quando da aplicacéo da segunda.

= A correcdo de rasgos para a instalacdo de tubulagdes com diametros superiores a
50 mm deverd ser executada com a colocacdo de tela metalica galvanizada e
enchimento com cacos de blocos cerdmicos, ou tijolos.

= A base a ser revestida devera estar limpa, isenta de po, graxa, 6leo, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos ou incrustacbes que venham a prejudicar a
aderéncia do revestimento.

» Para a aplicacdo do emboco sobre o chapisco deve-se aguardar no minimo trés dias
apos a conclusdo do chapisco. Quando a argamassa de emboco for aplicada em mais
de uma demao, deve-se respeitar o prazo de 24 horas entre aplicacdes.

9.3 Procedimentos de execucéo

= O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas ceramicas devera
ser iniciado ap6s um periodo minimo de cura de sete dias do emboco sarrafeado.

= A superficie para receber a argamassa colante deverd estar limpa isenta de 6leos,
tintas, etc., que possam impedir a boa aderéncia da argamassa.

= O desvio de planeza da superficie sobre a qual serdo assentados os azulejos ndo deve
ser maior que 3 mm em relacdo a uma régua retilinea com 2,0 m de comprimento. A
superficie deverd estar alinhada em todas as dire¢des, de forma que tenha em toda a
sua extensdo um mesmo plano, pois a argamassa colante ndo consegue corrigir
grandes ondulacdes ou diferencas da base, devido a sua peguena espessura.

» As juntas de assentamento deverdo ter o espacamento constante, entre si, de 3 mm,
para compensar a varia¢do da bitola das placas, para a acomodacdo as movimentacgdes
da base e das placas, facilitar a troca de pecas e o preenchimento das mesmas
garantindo a completa vedacéo.
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N

\| Junta de assentamento
espessura Imm

» Apls a aplicacdo da argamassa colante numa camada uniforme de 3 a 4 mm de

espessura, com quantidade adicional de pasta, passar o lado denteado da
desempenadeira em angulo de 60°, formando cordfes para facilitar o nivelamento e a
fixacdo das placas ceramicas.

Alvenaria com
chapisco e embogo

Argamassa
colante AC-I

Azulejo

Azulejo guia

Linha esticada

CORTE A-A

Nivel de referéncia I
1
P a
O assentamento das placas ceramicas deve ser executado de baixo para cima, uma
fiada de cada vez.

As fiadas horizontais e verticais deverdo ter o nivelamento e 0 prumo respectivamente
acompanhado por meio de linha guia, ou com emprego de régua de madeira ou
metalica.

O rejuntamento das placas ceramicas devera ser iniciado no minimo apds trés dias a
concluséo do assentamento.

Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remoc¢do do pd e garantir a
hidratacdo e aderéncia do rejuntamento.

Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com auxilio de
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as
juntas.

Remover 0 excedente da argamassa de rejuntamento com um pano seco ou espuma
umedecida em &gua, quando iniciar o seu endurecimento.

Todos 0s servicos necessarios ao assentamento e rejuntamento das placas ceramicas
deverdo ser realizados conforme exigéncias das normas ABNT NBR 8214 /1983 e
NBR 13754 / 1996, e recomendac®es dos fabricantes.
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9.4 Argamassa colante

A argamassa colante devera ser preparada com adi¢do de agua conforme instrucdes do
fabricante.

No preparo manual colocar a argamassa colante em pd em caixa apropriada para
argamassas e adicionar dgua aos poucos, misturando e amassando até obter uma
argamassa sem grumos, pastosa e aderente. Para o preparo mecéanico colocar a dgua
num balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o p6 até obter a argamassa
sem grumos, pastosa e aderente.

O emprego da argamassa devera ocorrer no maximo 2 horas e 30 minutos apos o seu
preparo.

Argamassa colante industrializada tipo ACI, conforme norma ABNT
NBR 14081/ 2004, para assentamento de placas ceramicas nas superficies internas,
com as caracteristicas:

a) Tempo em aberto > 15 minutos, conforme ensaio NBR 14083 / 2004;

b) Resisténcia de aderéncia aos 28 dias em cura normal >0,5MPa e em cura
submersa em &gua > 0,5 MPa, conforme ensaio NBR 14084 / 2004;

¢) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

9.5 Rejunte flexivel

9.6

9.7

Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor branca.

Placas ceramicas de 15 x 15 cm

Revestimento em placa cerdmica esmaltada, azulejo liso, de primeira qualidade
(classe A, ou classe extra), conforme anexo A da NBR 13818, assentado com
argamassa colante industrializada tipo AC I, rejuntado com argamassa industrializada
flexivel, na cor branca.

Placa ceramica esmaltada, azulejo, com as caracteristicas:
a) Dimens6es: 15 x 15 cm, branco;
b) Alta absorcdo de agua: > 10%, grupo Bl ( poroso );

c) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas );

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
e) Carga de ruptura > 200 N;

f) Resistente ao choque térmico.

Legislacdo e normas aplicaveis

NBR 7200/ 1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 8214 /1983 — Assentamento de azulejos — Procedimento, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13754 / 1996 — Revestimento de paredes internas com placas cerdmicas e com
utilizacéo de argamassa colante — Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).
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NBR 13816 / 1997 — Placas ceramicas para revestimento — Terminologia, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13817 / 1997 — Placas ceramicas para revestimento — Classificacdo, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13818 /1997 — Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos
de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14081 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
de cerdmica — Especificacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14082 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
de ceramica — Execucdo do substrato-padréo e aplica¢do de argamassa para ensaios, da
ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).

NBR 14083 /2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
de ceramica — Determinacdo do tempo em aberto, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

NBR 14084 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
de cer&mica — Determinagcdo da resisténcia de aderéncia, da ABNT ( Associagdo
Brasileira de Normas ).

NBR 14085 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
de cerdmica — Determinacdo do deslizamento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

NBR 14086 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
de cerdmica — Ensaios de caracterizacdo no estado anidro, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

10 PINTURA LATEX ACRILICO FOSCO SOBRE MASSA

10.1

Consideragdes gerais

Pintura a ser executada em paredes e lajes, sobre revestimento em chapisco e embogo
desempenado.

10.2Procedimentos de execugdo

A tinta devera ser aplicada sobre o preparo de base e aplicacdo de fundo selante.

Nas superficies revestidas com massa aguardar a cura e secagem da mesma, por um
periodo minimo de 28 dias, lixar a superficie, limpar e remover o pd com escova
apropriada ou pano umedecido em agua, em seguida aplicar o liquido selador.

O fundo preparador selador devera ser aplicado em uma demao, diluido com agua
limpa na proporcéo recomendada pelo fabricante.

Caracteristicas do fundo preparador de paredes: liquido incolor, com baixo odor.
Composicao: resina a base de dispersdo aquosa de copolimero acrilico, aditivos
especiais, microbicidas ndo metalicos e 4gua. Secagem ao togue no tempo maximo de
30 minutos.

Aplicar a tinta latex acrilica em varias demdos ( 2 ou 3 demaos ), até atingir o perfeito
cobrimento da superficie na cor especificada.
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Caracteristicas da tinta latex acrilica: encorpada de consisténcia viscosa, com baixo
odor, acabamento fosco, na cor a ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora.
Composicao: resina a base de dispersdo aguosa de copolimero estireno acrilico
(emulséo acrilica modificada), pigmentos ativos e inertes isentos de metais pesados,
agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas ndo metélicos e &gua.
Rendimento minimo por deméo: 11 metros quadrados por litro de tinta latex acrilica.

11 ELEMENTOS I\/IETALICOS COM ACABAMENTO EM PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO

11.1 Consideracgfes gerais

Os elementos metalicos receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte
sintético, acabamento acetinado, cor a ser definida pela Contratante e/ou
Gerenciadora.

11.2Procedimentos de execugdo

O preparo das superficies metalicas devera abranger: eliminacdo de qualquer tipo de
brilho, usando lixa com grana de 150 a 220 e eliminar o p6; manchas de gordura ou
graxa devem ser removidas com solugdo de agua e detergente. Em seguida, enxaguar e
aguardar a secagem.

Apbs a secagem aplicar uma deméao de fundo anticorrosivo para protecdo e aderéncia
de esmaltes em metais ferrosos, ou uma demao de fundo para protecdo e aderéncia de
esmaltes em superficies galvanizadas, diluido, ou ndo, conforme recomendagdes do
fabricante, com rolo de espuma, ou pincel com cerdas macias. Aguardar secagem e
lixar com grana 360/400 e eliminar o pé.

Caracteristicas do fundo sintético anticorrosivo e antioxidante: para aplicagdo em
superficies ferrosas, em ambientes externos e internos, novas ou com vestigios de
ferrugens, na cor laranja fosco, para protecdo e aderéncia de tinta esmalte e tinta a 6leo
em metais ferrosos. Composicao basica: resina a base de resina alquidica modificada.
Rendimento minimo por demdo: 8,50 metros quadrados por litro de fundo
anticorrosivo. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.

Caracteristicas do fundo (primer) sintético base solvente: para protecdo e aderéncia de
esmaltes em superficies galvanizadas ou em aluminio, em ambientes externos e
internos, cor branco acabamento fosco, com compostos especiais neutralizantes da
reacdo do zinco com a pelicula de tinta, promovendo excelente adesdo entre o
acabamento e a superficie metélica, anticorrosivo de secagem ultra-rapida.
Composicao: resina alquidica, pigmentos, secantes, aditivos, solventes alifaticos com
pequena fracdo de aromaticos, fosfato de zinco. Secagem ao toque tempo maximo: 15
minutos. Rendimento minimo por deméo: 8,50 metros quadrados por litro de primer.

Aplicar a tinta esmalte sintético em varias demdos (2 ou 3 demdos), até atingir o
perfeito cobrimento da superficie na cor especificada.

Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, na cor
a ser definida pela Contratante e /ou Gerenciadora, com pelicula de silicone para
protecdo da superficie, reduzindo a aderéncia de sujeira. Composig¢do: resina alquidica,
pigmentos organicos e inorganicos, secantes, aditivos, solventes alifaticos com
pequena fracdo de aromaticos, concentragdo maxima de benzeno de 0,5% em volume.
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12 APLICACAO DE VERNIZ SINTETICO EM ELEMENTOS DE MADEIRA
12.1 Consideracdes gerais
= As portas em madeira deverdo receber acabamento em verniz sintético.
12.2Procedimentos de execu¢do

= A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou
mofo e ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e/ou escovadas.

» Havendo manchas na superficie, provenientes de resinas internas ( natural de madeiras
resinosas), devera ser aplicado solvente, que uma vez absorvido, arrastard a resina para
fora da madeira durante a evaporacéo.

» Qs orificios deverdo ser fechados com massa constituida de verniz, gesso, éleo de linhaca
e corante, procurando, na dosagem, obter coloracdo préxima a da madeira natural.

= Aplicar uma deméo de fundo selador para regularizacdo e uniformizagéo da absorcdo do
verniz. Lixar a superficie levemente para quebrar as fibras da madeira.

= O verniz deve ser diluido com aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.
= Ap0s secagem do fundo, aplicar 2 deméos com intervalo minimo de 12 horas.

= Evitar a aplicacdo do verniz em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

= N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

» A aplicacdo pode ser feita com rolo, pincel ou revdlver conforme instrucdes do
fabricante, em véarias demdos (2 ou 3 demdos), até atingir o perfeito cobrimento da
superficie.

» Caracteristicas do verniz sintético: Verniz a base de resinas alquidicas ou uralquidicas,
com filme elastico; acabamento brilhante e liso; resisténcia a abrasdo, alcalis, maresia e
intempéries; rendimento médio: 8 a 14 m2/ litros / deméo.

12.3Legislagéo e normas aplicaveis

= NBR11702/1-Tintas para edificagbes ndo industriais, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

= NBR 13245 /1 -Execucdo de pinturas em edificacbes ndo industriais, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

13 DIVISORIAS EM ARDOSIA E PORTAS DE BOXES SANITARIOS
13.1 Consideracfes gerais

= Divisérias para boxes sanitarios, divisorias para mictorios e aparadores em placas de
arddsia, que serdo instalados nos sanitarios e vestiarios conforme locais indicados no
projeto de Arquitetura.
13.2Diviséria para mictdrio

» Diviséria sanitaria para mictério em placa de ard6sia no mesmo padrdo das divisorias,
com acabamento polido e encerado, na espessura 2 cm, a ser instalada nos sanitarios
masculinos entre 0s mictorios.
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= Dimensdes: largura 50 cm, altura 100 cm, instalada a 40 cm do piso acabado.

= A divisoria deverd ser chumbada com argamassa de cimento e areia, rejuntada com
argamassa flexivel industrializada para rejunte, ou com argamassa a base de cimento
branco.

13.3Divisbrias para boxes sanitarios

» As divisorias deverdo ser chumbadas com argamassa de cimento e areia, na
profundidade minima de 5cm no piso ou na parede e rejuntada com argamassa
flexivel industrializada para rejunte.

= Nos encaixes das testeiras ou outros elementos deverd ser aplicada cola & base de
resina epoxi.

» No encontro dos aparadores com o painel de divisoria devera ser aplicada cola & base
de resina epoxi.

13.4Painéis, testeiras e reforcos em ardosia

» Divisorias em arddsia com acabamento polido conforme indicado no projeto de
Arquitetura.

= Dimensdes dos painéis e testeiras:

a) Painéis internos entre boxes, espessura de 2 cm, com altura conforme indicado no
projeto de Arquitetura a partir do piso acabado, e laterais suspensas;

b) Testeiras nas dimens6es minimas de 21 cm, com 9 cm para cada aba, ou conforme
indicado no projeto de Arquitetura, espessura de 2 cm, com altura conforme
indicado no projeto de Arquitetura a partir do piso acabado;

Divisdria
Cola a base L~

de resina epoxi

N
=

Testeir
DETALHE DE ENCAIXE DA TESTEIRA

= Portas dos boxes sanitarios tipo porta em compensado de madeira revestida, nas duas
faces, em laminado fenodlico melaminico e batente em aluminio, nas dimensdes
conforme indicado no projeto de Arquitetura.

= Batente em aluminio, tipo cadeirinha, acabamento anodizado natural fosco.

= Prot6tipo comercial: Batente em aluminio, fabricacdo Casa Francesa, ou outro desde
que atenda as caracteristicas técnicas descritas acima e as normas vigentes.

Pagina 35 de 83



PROPONENTE: Prefeitura de Registro

ASSUNTO/TITULO: Construgdo do Centro Dia do ldoso

LOCAL: Av. Dep. Ulisses Guimardes / Rua Vivaldo Pereira - Conjunto Habitacional Ejji Matsumura  MUNICIPIO: Registro/SP
AREAS: TERRENO= 129297 CONSTRUCAO= 340,50m?

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA GLOBAL

14 PORTAS COM FOLHAS EM MADEIRA

14.1 Consideracdes gerais

As portas internas serdo executadas com folhas, batentes e batedores em madeira, com
acabamento em verniz sintético.

14.2Folhas

As folhas de porta além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverdo
apresentar forma e dimens@es adequadas para o tipo de fechamento a que forem
destinadas, estrutura sélida e conformacao perimetral que garanta a instalagcdo segura
de qualquer tipo de fechadura, ou acessério, compativel com suas dimensdes.

Todas as folhas, das portas deverdo ser macicas, enchimento 100% macico em
sarrafos de madeira de lei, com superficie lisa folneada em madeira.

Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de diminuir suas
dimensfes originais, e isto implicar na perda ou no enfraquecimento de alguma de
suas pegas perimetrais, ela deverd ser convenientemente restaurada, de modo que sua
resisténcia e aspecto mantenham-se inalterados.

Todas as folhas deverdo apresentar dimens@es externas compativeis com o vao a que
se destinam, ndo sendo permitida a execucdo, na obra, de cortes ou desbastamentos,
que ndo aqueles estritamente necessarios aos ajustes de instalagéo.

14 .3 Batentes e batedores em madeira

Os batentes das portas simples ou duplas e os batedores das portas com duas folhas
deverdo ser confeccionados em madeira macica. A largura do batente devera
acompanhar a espessura da alvenaria onde seré instalada cada porta.

14.4 Legislagdo e normas aplicaveis

NBR 8037 / 1983 — Porta de madeira de edificacéo, terminologia.

NBR 8051 /1983 — Porta de madeira de edificacdo — Verificacdo da resisténcia a
impactos da folha — Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 8052 / 1986 — Porta de madeira de edificacdo — Dimensdes - Padronizagdo, da
ABNT ( Associacédo Brasileira de Normas ).

NBR 8053 /1983 — Porta de madeira de edificacdo — Verificacdo de deformacbes da
folha submetida a carregamentos — Método de ensaio, da ABNT ( Associagdo
Brasileira de Normas ).

NBR 8054 / 1983 — Porta de madeira de edificacdo — Verificacdo do comportamento
da folha submetida a manobras anormais — Método de ensaio, da ABNT ( Associagdo
Brasileira de Normas ).

NBR 8542 / 1986 — Desempenho de porta de madeira de edificagdo —Procedimento, da
ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).

NBR 8543 /1986 — Porta de madeira de edificacdo — Verificagdo das dimensdes e
formato da folha — Método de ensaio, da ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).

NBR 8544 /1984 — Porta de madeira de edificacdo — Verificacdo do comportamento
da folha sob acdo da &gua e sob agdo do calor — Método de ensaio, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).
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15 PORTASEM ALUMINIO

15.1 Considerag0es gerais

= As portas externas serdo em aluminio, nos modelos e dimens@es conforme projeto de
Arquitetura.

= As portas deverdo ser fabricadas, fornecidas e instaladas conforme requisitos gerais e
especificos e a resisténcia as operagdes de manuseio, estabelecidos pela norma
NBR 10821 /2000, da ABNT.

15.2 Material

= O aluminio utilizado devera ser fornecido nas ligas 6060-T5 ou 6063-T5, com 95% de
pureza, normais de utilizagdo para fabricacdo de esquadrias, devendo os perfis ser
extrudados por meio de ferramental adequado e em bom estado, sem apresentar
rebarbas ou ranhuras por defeito de ferramenta, nem, também, variacfes dimensionais,
torgdes ou curvaturas, conforme norma NBR 8116 / 2006, da ABNT.

= Os eventuais detalhes em chapa dobrada deverdo ser executados em chapa de liga
compativel e com garantia da anodizacdo obedecendo as normas pertinentes e de boa
qualidade.

= Os cortes deverdo ser precisos e as esquadrias deverdo se ajustar sem que as juntas
apresentem diferentes espessuras ou desencontros.

15.3 Acabamento anodizado

= O aluminio serd anodizado natural recebendo camada anddica Classe A 18, de 16 a
20 micrometros, por eletrodeposicdo de sais metélicos seguida de Selagem, na cor
preta. Pelo menos 75% do material deverd apresentar espessura superior a
18 micrémetros, conforme norma NBR 12609 / 2009, da ABNT.

= O processo de anodizacdo deveré ser feito conforme descrito abaixo:
a) Pré-tratamento, composto por uma ou mais etapas das etapas:
- tratamentos mecanicos;
- desengraxe;
- fosqueamento;
- neutralizacéo.
b) Lavagem, ap0s cada etapa do processo;
c) Anodizagdo, e
d) Selagem.

= A selagem da camada anddica deverd ser determinada de acordo com a norma
NBR 12613 /2006, e o resultado deverd estar de acordo com a Tabela3, da
NBR 12609 / 2009.

15.4Vedagdo com mastique

= Nos cantos inferiores e superiores deverdo ser vedados com mastique, impedindo
assim qualquer possibilidade de infiltracdo por estes pontos.
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Mastique tipo selante monocomponente, que apds a cura se transforma em borracha de
silicone.

Selante monocomponente a base de silicone, a prova d'agua apropriado para juntas
perimetrais ao redor de caixilhos, com as caracteristicas técnicas:

e) Aderéncia ao concreto, alvenaria e aluminio anodizado sem a necessidade da
utilizacdo de primer, com cura neutra;

f) Nas cores cinza claro e cinza escuro para a melhor adaptagdo a coloragdo do
concreto, conforme o local de aplicacéo;

g) Médio médulo, resistente as intempéries e ao rompimento;

h) Capacidade de acomodacdo de movimento de até ( +) 50% da largura original da
junta sem afetar a adesdo.

15.5Protecdo das portas durante a execucdo de servicos de pintura em paredes, ou em
outros elementos adjacentes

Antes de executar qualquer tipo de pintura, seja com utilizacdo de tinta a 6leo, latex ou
cal, tomar o devido cuidado de proteger as portas com fitas adesivas de PVC.

Devera ser evitado o uso de fitas tipo "crepe", pois costuma manchar a esquadria
guando em contato prolongado.

Remover a fita protetora imediatamente apds o término da pintura. Na composicao de
sua cola existem &cidos e produtos agressivos que em contato prolongado com as
esquadrias podem danificé-las.

Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca,
com pano seco e em seguida com pano umedecido em solucdo de agua e detergente
neutro.

15.6 Legislagdo e normas aplicaveis

NBR 12609 / 2009 — Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Anodizacéo
para fins arquitetdnicos - Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 8116 / 2006 — Aluminio e suas ligas - Produtos extrudados — Tolerancias
dimensionais, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 9243 /2006 — Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie — Determinacao
da selagem de camadas anddicas - Método da perda de massa, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 13756 / 1996 — Esquadrias de aluminio — Guarni¢cdo elastomérica em EPDM
para vedacdo - Especificacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

16 FERRAGENS E ACESSORIOS PARA AS PORTAS

16.1 Ferragens para as portas das salas em geral
16.1.1 Fechadura

Conjunto de fechadura de embutir (interna e externa, conforme o caso), maquina com
cilindro oval, em aluminio escovado envernizado, que sera instalado nas portas novas
de madeira.
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» Fechadura ( maquina ) mecanica de embutir, com as caracteristicas:
a) Distancia da broca de 40 mm;

b) Cilindro oval em zamac, monobloco passante com 4 pinos, molas dos pinos em aco
inoxidavel;

c) Trinco e linglieta em zamac, chapa testa falsa e trinco reversivel, com mola
reforcada para macanetas tipo alavanca;

d) Caixa blindada para protecdo do mecanismo interno;

e) Acabamento cromado acetinado;

f) Acompanham o conjunto no minimo duas chaves;

g) Classificada conforme a norma NBR 14913 /2002 para o uso em ambientes de
trafego intenso;

h) Prot6tipo comercial: Fechadura 330 ST2 Evolution - 40, fabricacdo LaFonte, ou
outra desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

o]

16.1.2 Macganetas

» Macanetas tipo alavanca e rosetas em aluminio com acabamento escovado
envernizado.

= Prot6tipo comercial: Macganetas da Linha Classic, referéncia 515, fabricacdo LaFonte,
ou outra desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

16.1.3 Dobradicas

» Dobradica tipo média, conjunto com 03 (trés) unidades por porta, em aco com
acabamento cromado acetinado, dimensdes de 3 1/2" x 3".
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16.2Portas externas de sanitarios e dos sanitarios especiais para pessoas com
mobilidade reduzida

16.2.1 Fechadura

Conjunto de fechadura de embutir para banheiro, em aluminio escovado envernizado,
que sera instalado nas portas de madeira, instaladas nos banheiros especiais acessiveis
para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeiras de rodas e, nas portas externas
dos sanitarios e vestiarios.

Fechadura ( maquina ) mecanica de embutir, com as caracteristicas:

a)
b)

c)

d)
€)
f)
s))

h)

Distancia da broca de 40 mm;

Cilindro oval em zamac, monobloco passante com 4 pinos, molas dos pinos em ago
inoxidavel;

Trinco e lingleta em zamac, chapa testa falsa e trinco reversivel, com mola
reforcada para macanetas tipo alavanca;

Caixa blindada para protecdo do mecanismo interno;
Acabamento cromado acetinado;
Acompanham o conjunto no minimo duas chaves;

Classificada conforme a norma NBR 14913 /2002 para o uso em ambientes de
trafego intenso;

Prot6tipo comercial: Fechadura 7070 ST2 Evolution - 40, fabricagdo LaFonte, ou
outra desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

o

I
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16.2.2 Macanetas

» Magcanetas tipo alavanca e rosetas em aluminio com acabamento escovado
envernizado.

= Prot6tipo comercial: Macanetas da Linha Classic, referéncia 515, fabricacdo LaFonte,
ou outra desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

16.2.3 Dobradicas

» Dobradica tipo média, conjunto com 03 (trés) unidades por porta, em aco com
acabamento cromado acetinado, dimensfes de 3 1/2" x 3".

16.2.4 Mola Hidraulica Aérea para portas externas dos sanitarios

= Nas portas externas dos sanitarios e vestiarios devera ser instalada mola hidraulica
aérea.

= Mola hidraulica aérea com as caracteristicas:

a) Mola com sistema pinhdo e cremalheira, permitindo controle hidraulico total a
partir de 180° ( angulo de abertura da porta ), poténcia 3;

b) Compativel com portas com largura de 901 a 1000 mm e peso até 60 kg;

c) Duas vélvulas independentes: uma controla a velocidade de fechamento de 180° até
20° e, a outra, o fechamento final de 20° até 0°;

d) Reversivel, pode ser instalada em portas a esquerda ou a direita, ndo sendo
necessario inverter o mecanismo;

e) Acabamento em esmalte sintético ( poliuretano ), na mesma cor da porta onde sera
instalada;

f) DimensGes:
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= Protétipo comercial: Mola Hidraulica Aérea MA 200, fabricacdo Dorma; ou outro
desde que atenda as caracteristicas técnicas descritas acima e as normas vigentes.

16.2.5 Barras para pessoas com mobilidade reduzida

» As barras para pessoas com mobilidade reduzida serdo instaladas internamente nas
portas dos sanitarios para pessoas com mobilidade reduzida (PMR ).

= Barra de apoio nos comprimentos conforme indicado em projeto, em tubo de ago
inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32".

» Resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixacdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com
acabamento escovado e acessorios, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

16.2.6 Protecdo de porta em aco inoxidavel

= A protecdo em chapa de aco inoxidavel sera instalada nas portas dos sanitarios para
pessoas com mobilidade reduzida (PMR)).

= Revestimento na faixa inferior, altura de 40 cm a partir da face inferior da porta, para
protecdo em ambas as faces da porta, em chapa de aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8,
chapa 20 com espessura de 1 mm, com acabamento escovado com grana especial.

16.3Legislacdo e normas aplicaveis

= NBR 9050 /2004 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

» NBR 12927 /1993 — Fechaduras - Terminologia, da ABNT ( Associa¢do Brasileira de
Normas ).

= NBR 14913 /2002 - Fechadura de embutir — requisitos, classificacdo e métodos de
ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

17 VIDROS E ESPELHOS
17.1 Consideracfes gerais

= Os vidros deverdo ser fornecidos e instalados conforme requisitos e recomendagdes da
norma NBR 7199 / 1989.

17.2Vidro temperado incolor
= Vidro plano temperado, com as caracteristicas:

a) Espessura nominal de 10 mm, com toleréncia de + 0,1 mm, conforme a esquadria
onde sera instalado;

b) Cor: incolor transparente;

c) Todas as caracteristicas técnicas, furagdes, acabamentos das bordas e manuseio
deverdo obedecer a norma ABNT NBR 14698 / 2001.

» A medida para corte dos vidros devera ser conferida no local de instalagéo.
» Instalacdo nas esquadrias conforme indicado no projeto de Arquitetura.

= Deverdo se fornecidos todos os acessorios para o perfeito funcionamento das portas e
caixilhos de vidro temperado.
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17.3Espelho com moldura

Nos sanitarios serdo instalados espelhos individuais em frente aos lavatérios ou em
frente as cubas nas bancadas.

Espelho constituido por: espelho comum com 3 mm de espessura; requadro em perfil
de aluminio, com acabamento anodizado fosco; fundo em compensado de pinho, com
espessura de 3 mm, com parafusos galvanizados e acessorios para a instalagéo.

Dimensoes:

a) Sanitario acessivel para pessoas com mobilidade reduzida (PMR): largura 60 cm,
altura 90 cm, instalado conforme indicado em projeto. A instalagdo devera
obedecer as exigéncias e recomendacdes da norma NBR 9050 / 2004;

b) Sanitarios com lavatérios individuais: largura 40 cm, altura 60 cm, instalado
conforme indicado em projeto;

c) Sanitarios com bancadas: largura 40 cm, altura 60 cm, instalado a 120 cm do piso
acabado na frente das cubas.

17 .4 Legislacdo e normas aplicaveis

NBR 7199/ 1989 — Projeto, execucdo e aplicagdes de vidros na construcdo civil, da
ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 9050 / 2004 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 11706/ 1992 - Vidros na construgdo civil, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

NBR NM 293/ 2004 — Terminologia de vidros planos e dos componentes acessorios a
sua aplicacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

18 BALCOES E BANCADAS, CUBAS E LOUCAS SANITARIAS

18.1 BalcGes e bancadas em granito

As bancadas dos sanitarios e das copas em geral serdo em granito a ser definido pelo
cliente quando da instalagdo, com espessura de 3cm, acabamento polido e
revestimento em resina impermeabilizante.

As bancadas deverao ter testeira, frontdo e demais elementos de arremate, conforme o
local de instalacdo.

O balcéo de atendimento da cozinha instalado em alvenaria sera em granito a ser
definido pelo cliente quando da instalagdo com espessura de 3 cm, acabamento polido
e revestimento em resina impermeabilizante.

Os balcdes deverdo garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida
(PMR)) e em cadeiras de rodas ( PC), instalados nas alturas conforme indicado no
projeto de Arquitetura, ter as bordas boleadas e atender aos requisitos na norma
NBR 9050 / 2004.
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18.2 Cubas em aco inoxidavel

As cubas das bancadas serdo confeccionadas em chapa de aco inoxidavel n°20
AISI 304, liga 18,8, acabamento escovado, resistente ao uso de acidos domeésticos, tais
como sal, vinagre, detergentes, sucos, etc.

Dimensoes:

a) Cuba tipo simples, com dimensfes de 400 x 340 x 140 mm, instalacdo nas copas
em geral;

18.3Bacia sifonada de 6 litros

Bacia sifonada em louca na cor branco gelo, com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R.), e com
todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga, andlise
visual, analise dimensional, remocao de esferas, remocéao de midia composta, lavagem
de parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de agua, e
transporte de solidos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Tubo de
ligaco em latdo com canopla, acabamento cromado e parafusos niquelados com
acabamento cromado.

615

Bacia convencional
Dimensdes em milimetros
Nos sanitarios para pessoas com mobilidade reduzida ( P.M.R) e pessoas em cadeira
de rodas ( PC) o vaso sanitario devera ter base em concreto para adaptacdo da altura
conforme norma NBR 9050 / 2004 e detalhe abaixo:

> 4 alura da bacia = e
sem g assenio
= altura maxima da [

005 o/ bacia com o assento 0,05 005
Tmax. 2° max. MAx.
1 = 1 ] WS

I
Vista lateral Vista frontal

18.4Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada de 6 litros

Bacia sifonada em louca e caixa acoplada, na cor branco gelo, com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria
V.D.R.), e com todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por
descarga, analise visual, analise dimensional, remocéo de esferas, remocdo de midia
composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico,
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respingos de agua, e transporte de solidos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e
NBR 15099. Tubo de ligagdo em latdo com canopla, acabamento cromado e parafusos
niquelados com acabamento cromado.

BACIA COM CAIXA ACOPLADA
{dimensdes em milimetros)

18.5 Lavatorio de louga de canto, suspenso

= Lavatério de louca com de canto, suspenso, na cor branco gelo; sifio cromado de
1" x 1 1/2"; tubo de ligacdo cromado com canopla; valvula metélica de 1" para ligacdo
ao sifdo, um par de parafusos com bucha para fixacdo do lavatério.

» A Instalacdo nos sanitarios para pessoas com mobilidade reduzida ( P.M.R ) e pessoas
em cadeira de rodas (PC) o lavatorio devera ser instalado conforme norma

NBR 9050 / 2004.
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LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO

(dimensGes em milimetros)
= Protétipo comercial: Lavatorio de canto suspenso, Linha Master, referéncia L 76,
fabricacdo Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas
€ as normas vigentes.

18.6 Cuba de embutir, formato oval

= Cuba de louca de embutir no formato oval na cor branco gelo, instalada em bancadas
de banheiros, conforme indicado no projeto; sifao cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de
ligacdo cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligacédo ao siféo.

» Cuba a ser instalada na bancada em granito, conforme indicado no projeto de
Arquitetura.

Cuba de embutir oval
Dimensdes em milimetros

= Protétipo comercial: Cuba de embutir oval, referéncia L 59, fabricacdo
Deca/ Duratex, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as
normas vigentes.

18.7 Tanque de louca

» Tanque constituido por: tanque com coluna em louga branca, com capacidade para 30
litros; sifdo plastico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; valvula em latdo de 1 1/4"
para ligagéo ao sifdo; sistema de fixagdo por meio de parafusos.
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19 CHUVEIRO, EXAUSTOR, TORNEIRAS, VALVULAS E METAIS SANITARIOS

19.1 Chuveiro elétrico de 6.500 W, com resisténcia blindada

Os chuveiros elétricos serdo instalados nos vestiarios e banheiros conforme indicado
no projeto de Arquitetura.

Chuveiro elétrico tipo ducha com poténcia de 6.500 W para 220 V, com acionamento
por meio de registro de pressdo com acabamento cromado, com as caracteristicas:

a) Quatro opg¢des de temperatura: primavera, verdo, outono e inverno;

b) Jato obediente por meio de sistema de valvula com fluxo Unico, agua sé na ducha
ou s6 no "hand shower";

¢) Jato inclinado, opcéo de s6 molhar a cabeca;

d) Luz piloto que avisa quando o aparelho esta ligado eletricamente;
e) Resisténcia blindada, eletricidade e &gua separados;

f) Sistema adicional de seguranca Corta Corrente;

g) Corpo em Termoplastico de Engenharia em ABS (isolamento térmico e elétrico),
na cor Branca;

h) Chave tipo teclado para mudanca de temperatura;
i) Permite a utilizacdo de DR;

j) Acessorios incluindo kit completo para instalagdo, mangueira com sistema
higiénico antiderrapante e ducha manual ( hand shower ).
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1. Cabo de ligagéo
Entrada de agua
Sistema adicional de
sequranga (Corta Corrente)
oaida do hand shower
Cémara de aguecimento
Fedutor

Canopla de acabamento
Prolongadar

Espalhadoar

Refil do espalhadaor
Chave seletora de
temperaturas

12, Luz piloto

b D

il e

e

19.2Exaustor para banheiro

= Serdo instalados exaustores nos Sanitarios sem ventilacdo direta, conforme indicado
no projeto de Arquitetura.

= Conjunto para exaustdo de banheiro com areas até 12,00 m2, constituido por:

a) Grade dianteira de ventilacdo e grade externa, na cor branca, nas dimensdes de
148 mm de comprimento, 175 mm de largura e altura ( espessura ) de 18 mm;

li

|
J
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b) Tela de protecdo contra a entrada de insetos usada na grade externa;

¢) Cone para duro, usado na saida do exaustor e da grade externa onde encaixa o duto

flexivel;

d) Duto flexivel com didmetro de 100 mm, em aluminio, com comprimento de 1,00 m

expansivel até 3,00 m;
e) Exaustor, recorte para fixa¢do de 120 x120 mm.

’ ™y

CONE PARA DUTO —»

= Exaustor com as caracteristicas técnicas:
a) Renovacdo de ar de 170 m3/ h;
b) Nivel maximo de ruido de 48 dBA;

c) Poténcia do motor de 15 W, tensdo 110/ 220 V, rotacdo 2800 rpm.
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< GRADE

EXTERNA

EXAUSTOR

Instalacdo do Exaustor no forro em gesso

» Instalacdo com lampada do banheiro, ao ascender a lampada do banheiro o exaustor
liga.

EXAUSTOR

Instalacdo com lampada do Banheiro
19.3Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico

= Torneira de mesa, para lavatorio, com acionamento por meio de valvula de sistema
hidromecanico, onde duas forgas simultaneas atuam: a hidraulica ( pressdo da agua ) e
a mecanica (pressdo do acionamento manual ), acabamento cromado, diametro
nominal de 1/2", regulagem de vazéo para alta pressdo ou baixa pressao.
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Torneira cf fechamento automatico
Dimensdes em milimetros

= Prot6tipo comercial: Torneira de mesa para lavatorio com fechamento automaético,
Linha Decamatic, referéncia 1170 C, fabricagdo Deca / Duratex, ou outro desde que
atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

19.4Torneira para lavatorio

= Torneira para lavatorio, tipo standard, em latdo fundido com acabamento cromado de
3/4",

Torneira de lavatdrio Standard

19.5Torneira de mesa, para pia com bica movel

= Torneira para pia com bica movel e arejador articulavel, para instalacdo em mesa, em
latdo fundido com acabamento cromado de 3/4" ou 1/2".
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Torneira de mesa bica mavel com arejador articulavel
Dimensdes em milimetros

= Protdtipo comercial: Torneira de mesa para cozinha, com bica mdvel, Linha Spot,
referéncia 1167 C43, fabricacdo Deca/ Duratex, ou outro desde que atenda as
caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

= Protétipo comercial: Ligagdo flexivel acabamento cromado, referéncia 4606 C,
fabricacdo Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas
e as normas vigentes.

19.6Torneira curta para uso geral

= Torneira curta com rosca, para uso geral, com rosca, em latdo fundido com
acabamento cromado de 3/4", conforme indicado no projeto de hidraulica.

Torneira curta uso geral
Dimensdes em milimetros

= Protdtipo comercial: Torneira de parede para uso geral com arejador, Linha Standard,
referéncia 1154 C39, fabricacdo Deca/Duratex, ou outro desde que atenda as
caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

19.7 Valvula para descarga

= Vaélvula de descarga, com registro proprio, com acabamento cromado liso, didmetro
nominal de 1 1/2", instalada nos locais conforme indicado no projeto de hidraulica.

= Caracteristicas técnicas da vélvula de descarga:
a) Atender as normas NBR 12904 / 1993 e NBR 12905 / 1993;
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b) Corpo em bronze, resistente a corrosdo, podendo ser instalada em paredes até de
meio tijolo;

c) Registro integrado para regulagem de vazao e manutenc¢éo;

d) Volante do registro para regulagem manual de vazao e manutenco;
e) Parafuso de regulagem da tecla de acionamento;

f) Mola de aco inoxidavel;

g) Sistema auto-limpante que dispensa lubrificacdo e sistema de vedagdo em borracha
garantindo o funcionamento em alta e baixa presséo.

9z

108

— |_43J

Yalvula de descarga
Dimensdes em milimetros

= Prot6tipo comercial: Valvula para Descarga, acabamento cromado, Hydra Pro,
referéncia 2551 C, fabricagdo Deca/Duratex, ou outro desde que atenda as
caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

19.8Registros de gaveta

= Registros de gaveta, em latdo fundido, com canopla e volante com acabamento
cromado de 3/4", 11/2", 2" ou 2 1/2", conforme indicado no projeto de hidraulica.
Para as bitolas iguais ou superiores a 3" serdo com acabamento bruto.

TL._

o
| s |
g i
REGISTRO DE GAYETA
Dimensdes em milimetros

UsSo DA B H
LATERAL CENTRAL 56 60 67
REGISTROS ATE 1" 56 70 90
REGISTROS ACIMA DE 1" | 56 84 94
ATIE A 40
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REGISTRD DE GAYETA BRUTOD
Dimensdes em milimetros

BITOLA A B Cc @D
DN 80 (3™ 100 143 294 109
DN 100 (4') 140 195 340 156

= Protdtipo comercial: Registro de Gaveta com acabamento bruto, uso semi-industrial,
referéncia 1502 B, fabricacdo Deca/ Duratex, ou outro desde que atenda as
caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

19.9Registros de pressido

= Registros de pressdo, em latdo fundido, com canopla e volante com acabamento
cromado de 3/4", 1 1/2", 2" ou 2 1/2", conforme indicado no projeto de hidraulica.

H

B

REGISTRO DE PRESSAD

Dimensdes em milimetros
Uso DA B H
LATERAL CENTRAL 56 60 67
REGISTROS ATE 1* 56 70 90
REGISTROS ACIMA DE 1" 56 84 94

= Prototipo comercial: Registro de Pressdo com acabamento cromado, Linha Standard,
referéncia 1416 C39, fabricagdo Deca/Duratex, ou outro desde que atenda as
caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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19.10Valvula para lavatério ou cuba de louca

» Valvula de escoamento para lavatério, em metal cromado de 1", com tampa plastica.

56

¥alvula para lavatdrio
Dimensdes em milimetros

Protétipo comercial: Valvula de Escoamento para Lavatorio, com tampdo pléastico,
referéncia 1602 C PLA, fabricacdo Deca/Duratex, ou outro desde que atenda as
caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

19.11Legislacao e normas aplicaveis

NBR 11852 /1992 — Caixa de descarga - Especificacdo, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 12904 / 1993 — Vélvula de descarga - Especificacdo, da ABNT ( Associagdo
Brasileira de Normas ).

NBR 12905/ 1993 — Valvula de descarga — Verificacdo do desempenho, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13713 /1996 — Aparelhos hidraulicos acionados manualmente e com ciclo de
fechamento automatico, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14878 / 2004 — Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 9050/ 2004 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 15097 / 2004 — Aparelho sanitario de material cerdmico — Requisitos e métodos
de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 15098 / 2004 — Aparelhos sanitarios de material ceramico — Procedimentos para
instalacdo, da ABNT ( Associagédo Brasileira de Normas ).

NBR 15099 / 2004 — Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Dimens@es
padronizadas, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

20 ACESSORIOS SANITARIOS

20.1 Assento sanitario

Assento sanitario universal a ser instalado em todos os vasos sanitarios com as
caracteristicas técnicas:

a) Cor branca, formato oval, padrao universal, compativel com o vaso sanitario;
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b) Composicdo basica em Resina Termofixa ( Uréia Formaldeido ), material que nao
é plastico;

c) Processo de producdo por meio de aquecimento e compactacdo, em prensa
hidraulica e molde de ago de alta resisténcia;

d) Resistente a riscos e abraséo, ndo inflamével, ndo mofa e ndo retém cheiro;

e) Fixadores em polipropileno ( PP ), regulaveis, ndo aparentes, na mesma cor do
assento;

f) Sistema "lift off" que permite a retirada do assento para limpeza e higienizagdo sem
mexer nos fixadores, conforme mostra fotos abaixo:

g) Para-choques e amortecedores em EVA Maleavel (E.V.A.);
h) Parafusos em nailon.

= Protdtipo comercial: Assento Sanitario Padrdo Universal, Termofixo, na cor branca,
referéncia Assento Luxo, fabricacdo Tupan/ Inter, ou outro desde que atenda as
caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

20.2Saboneteira tipo dispenser para refil

= Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo gel, com as
caracteristicas:

a) Totalmente construida, base e tampa, em plastico ABS reforcado na cor branca;
b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para um refil de sabonete liquido tipo "bag in box" de 800 ml;

d) Fechamento com chave;

e) Fixacdo antifurto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

f) DimensGes externas aproximadas de: 130 mm de largura, 273 mm de altura e,
115 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:
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Dimensdes em milimetros

= Prot6tipo comercial: Saboneteira para refil de 800 ml, Linha Euro, referéncia AC 80,
fabricacdo Jofel, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as
normas vigentes.

20.3Dispenser para roldo de papel higiénico
= Porta-papel higiénico em plastico ABS para roldo, com as caracteristicas:
a) Totalmente construido, base e tampa, em plastico ABS reforgado na cor branca;
b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para um rolo de papel higiénico de até 500 mm com folha simples, ou
com didmetro méximo de 220 mm;

d) Fechamento com chave;
e) Visor frontal para inspecdo do nivel de papel remanescente;
f) Fixacdo anti-furto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

g) Dimensfes externas aproximadas de: 270 mm de largura, 275 mm de altura e
120 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

270 |

275

7;&20

Dimensdes em milimetros

= Protétipo comercial: Porta-Papel Higiénico em Rolo, Linha Euro, referéncia AE 51,
fabricacdo Jofel, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as
normas vigentes.

20.4 Dispenser toalheiro

» Toalheiro Interfolhas, tipo porta-papel para papel com duas, ou trés dobras, com as
caracteristicas:

a) Totalmente construido, base e tampa, em plastico ABS reforgado na cor branca;
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b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para até 600 folhas;

d) Fechamento com chave;

e) Visor frontal para inspecdo do nivel de papel remanescente;

f) Fixacdo antifurto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o aparelho;

g) Dimensfes externas aproximadas de: 270 mm de largura, 340 mm de altura e
120 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

* 270 T

340

ﬁﬂ

Dimensdes em milimetros

= Prot6tipo comercial: Toalheiro Interfolhas, Linha Euro, referéncia AH 33, fabricagdo
Jofel, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas
vigentes.

21 BARRAS DE APOIO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
21.1 Barras para pessoas com mobilidade reduzida

= As barras para pessoas com mobilidade reduzida serdo instaladas internamente nos
sanitarios especiais e nas portas dos mesmos conforme indicado em projeto.

= Barra de apoio no formato e comprimento conforme indicado em projeto, para pessoas
com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro
nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32".

» Resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixacdo em aco inoxidavel; tubo e flanges com
acabamento escovado e acessorios, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

21.2Normas aplicaveis

= NBR 9050 /2004 — Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 6323 /1990 — Produto de ago ou ferro fundido revestido de zinco por imerséo a
quente - Especificacdo, da ABNT ( Associacéo Brasileira de Normas ).

» NBR 6331/1982 - Arame de aco de baixo teor de carbono, zincado, para uso geral -
Especificacdo, da ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).
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22 COBERTURA
22.1Consideragdes gerais

= As coberturas serdo com telhas metalicas termo-acusticas sobre o Saldo de Atividades
Mudltiplas e telhas de CRFS sobre as demais areas.

22 _2Estrutura de sustentacéo
22.2.1 Estrutura Metélica

= A estrutura para apoio da cobertura com telhas metélicas termo-acusticas devera ser
em estrutura metalica.

» A estrutura metalica deverd empregar perfis, chapas e acessorios em a¢o, abrangendo:
a) Perfis laminados planos ( chapas grossas ) e ndo planos em aco ASTM A-36;
b) Chapas finas e perfis dobrados em aco ASTM A-283;
c) Parafusos para conexdes secundarias em ago ASTM A-307;
d) Barras redondas em geral em ago SAE 1010/ 1020;
e) Beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica.
22.2.2 Pintura de protecdo e acabamento com tinta esmalte alquidica modificada

= A estrutura de sustentacdo da cobertura recebera em todos 0s seus componentes
acabamento em pintura com tinta esmalte alquidica modificada com resina fenolica.

= A superficie das pecas devera ser preparada por meio de jato de abrasivo conforme
Norma SSPC-SP 10, padréo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

= Aplicacdo em duas dem&os, com espessura final de 80 micrometros ( 40 cada deméo ),
de tinta de fundo alquidica modificada com resina fendlica, monocomponente,
pigmentada com zarcdo destinada a protecdo e preparo de superficie, conforme
recomendacdes do fabricante.

= Prot6tipo comercial: Primer Admiral Primer 504, fabricacdo da Sumaré / Sherwin-
Williams, ou outro desde que com as mesmas caracteristicas.

= Aplicagcdo em duas demaos, de tinta esmalte alquidica modificada com resina fendlica,
monocomponente, acabamento brilhante, cor a ser definida pela Contratante e/ ou
Gerenciadora, com espessura total de 50 micrdmetros ( 25 cada deméo ), indicada para
estruturas externas, conforme recomendacdes do fabricante.

= Prot6tipo comercial: Tinta Esmalte Admiral Esmalte, fabricagdo da Sumaré / Sherwin-
Williams, ou outro desde que com as mesmas caracteristicas.

22.2.3 Estrutura em madeira

» As telhas de CRFS serdo instaladas sobre estrutura de madeira apoiada em pilaretes de
bloco de concreto.

= As pecas da estrutura deverdo ser em madeira seca macica, referéncia Cupilba
("Goupia glabra" ), conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Quarubarana
("Erisma uncinatum™), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara
("Qualea spp™), ou Macaranduba ( "Manilkara spp™), conhecida também como
Paraju, ou outra madeira classificada conforme a resisténcia a compressao paralela as
fibras de acordo com a NBR 7190/ 97 e a Legislacdo Brasileira vigente.
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A madeira utilizada devera ser livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nos,
fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos,
desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira.

A ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos, bracadeiras,
chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo.

Toda a madeira da estrutura devera receber tratamento com imunizante incolor com
acdo inseticida contra cupins e brocas, referéncia Pentox da Montana, ou
Penetrol Cupim da Otto Baumgart.

Nos locais onde o madeiramento do telhado ficar aparente devera receber acabamento
final com pintura em tinta esmalte alquidico.

22 .3 Telhamento metalico

22.4

As telhas serdo metalicas termo-acusticas, constituidas por duas telhas com perfil
trapezoidal L40 com ndcleo de poliuretano injetado.

As telhas em chapa de aco zincado, grau "B", (260 g/ m?2), perfil trapezoidal,
acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, ambas com 0,50 mm de espessura,
intermeadas com poliuretano injetado, com densidade minima de 30 kg /m3, com
30 mm de espessura.

Cor a ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora.
{Largura Total)

{Largura Util)

||
Telha L40 Poliuretano injetado {PU)},

espessura J0mm

|| |
Telha L4D

J0mm

Telhamento com telhas em cimento reforcado com fio sintético ( CRFS)

As telhas serdo de chapa em fibrocimento, sem amianto ( anfibdlio e crisotila ), com
cimento reforcado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de
espessura, nos comprimentos necessarios conforme o local de instalacéo.

As caracteristicas gerais e as caracteristicas especificas das telhas e dos acessorios
deverdo atender as exigéncias e requisitos minimos previstos na norma ABNT
NBR 15210 / 2005.

As telhas deverdo ser fornecidas contendo marcacdo legivel e indelével, permitindo
identificar:

a) Fabricante;

b) Data de fabricagéo;

c) Espessura;

d) Classe segundo a altura da onda;

e) Conformidade a norma NBR 15210 / 2005;
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f) Informagbes facultativas, tais como: ndo contém amianto e consultar manual do
fabricante.

Todas as pecas completares, necessarias a confeccdo da cobertura, tais como
cumeeiras, rufos, terminais para beirais, espigbes, etc. deverdo ser em cimento
reforcado com fio sintético ( CRFS ), nas dimensfes e espessuras compativeis com a
funcéo, local de instalacéo e a telha empregada.

Todos os acessOrios necessarios a instalacdo e fixacdo das telhas deverdo ser
fornecidos com caracteristicas geométricas e toleréncias apropriadas a utilizagéo e
deverdo conter marcacdo que possibilite a identificacdo do fabricante e a data de
fabricacéo.

Protétipo comercial: Telha Ondulada de 8 mm, fabricacdo da Brasilit, ou outro desde
que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas e as normas vigentes.

22 .5Rufos

As chapas de aco galvanizado deverdo ter espessura minima da chapa n° 24, nos cortes
e dimensdes conforme os locais de instalacao.

Acabamento dos rufos com pintura em tinta esmalte sintético acetinado na mesma cor
das telhas.

23 COBERTURA EM POLICARBONATO

23.1Consideracdes gerais

A cobertura devera ser confeccionada com chapas de policarbonato compacto e
estrutura de fixacdo em aluminio.

A modulacédo das placas, bem como o tamanho das mesmas devera atender ao melhor
custo beneficio em relacdo as dimensdes das placas de policarbonato fornecidas pelo
mercado. Serdo permitidas variagdes nas dimensdes constantes do projeto executivo
de mais ou menos 3,5%.

O sistema de fixacdo devera ser do tipo Sunglaze.

23.2Estrutura de sustentacéo
23.2.1 Materiais

A estrutura metélica para apoio e sustentacdo da cobertura em policarbonato devera
empregar perfis, chapas e acessorios em acgo, conforme projeto de estrutura metélica,
abrangendo:

a) Perfis laminados planos ( chapas grossas ) e nao planos em aco ASTM A-36;
b) Chapas finas e perfis dobrados em aco ASTM A-283;

c) Parafusos para conexdes secundarias em ago ASTM A-307;

d) Barras redondas em geral em aco SAE 1010 / 1020;

e) Beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica.

23.2.2 Acabamento em pintura com tinta esmalte alquidica modificada

A estrutura de sustentacdo recebera em todos 0s seus componentes acabamento em
pintura com tinta esmalte alquidica modificada com resina fendlica.
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A superficie das pecas devera ser preparada por meio de jato de abrasivo conforme
Norma SSPC-SP 10, padréo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

Aplicacdo em duas demdos, com espessura final de 80 micrdmetros ( 40 cada demao ),
de tinta de fundo alquidica modificada com resina fendlica, monocomponente,
pigmentada com zarcdo destinada a protecdo e preparo de superficie, conforme
recomendacdes do fabricante.

Protétipo comercial: Primer Admiral Primer 504, fabricacdo da Sumaré / Sherwin-
Williams, ou outro desde que com as mesmas caracteristicas.

Aplicacdo em duas demdos, de tinta esmalte alquidica modificada com resina fenolica,
monocomponente, acabamento brilhante, cor a ser definida pela Contratante e/ ou
Gerenciadora, com espessura total de 50 micrometros ( 25 cada deméo ), indicada para
estruturas externas, conforme recomendag6es do fabricante.

Protétipo comercial: Tinta Esmalte Admiral Esmalte, fabricacdo da Sumaré / Sherwin-
Williams, ou outro desde que com as mesmas caracteristicas.

23.3Placa de policarbonato compacto

Placas em policarbonato compacto refletivo, constituida por chapa lisa com espessura
de 4mm.

a) Tratamento em um dos lados contra ataques dos raios ultravioletas;
b) N&o propaga chamas: auto-extinguivel;

c) Garantia minima de 10 anos contra o amarelecimento.

d) Cor bronze

23.4 Acabamento com pintura eletrostatica

Todos os perfis de aluminio, inclusive o perfil "U" de arremate das bordas, o perfil
calha, e outros que houver deverdo receber acabamento com pintura eletrostatica na
mesma. cor da estrutura, conforme norma NBR 14125/ 2009, da ABNT.

O processo de pintura eletrostatica a pé devera obedecer a sequéncia, conforme
determina a norma NBR 14125 / 2009, abaixo descrita:

a) Pré-tratamento, composto por uma ou mais etapas das etapas:
- desengraxe;
- neutralizacdo: ndo deve ser aplicada quando o desengraxe for acido;

- pelicula de conversdo, que pode ser constituida por meio de
cromatacao / fosfocromatacdo ou anodizacao.

b) Lavagem, ap0s cada etapa do processo;

c) Secagem, as pegas devem estar completamente secas, antes de aplicagdo do
revestimento; e

d) Polimerizacéo.

= A polimerizagdo do revestimento deve ser verificada de acordo com a norma

NBR 14947, devendo apresentar nivel C ou D, conforme Tabelal, da
NBR 14125/ 2009.

= A espessura minima do revestimento deverd atender a Tabela 2 da NBR 14125 / 20009.
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= Os perfis ndo deverdo apresentar defeitos superficiais tais como: riscos, rugosidade,
manchas, faixas, linhas de caldeamentos e veias provenientes do processo de
fabricacdo, atritos, arranh@es e pequenas marcas provenientes do manuseio,
movimentacao e transporte.

23.5Limpeza final da cobertura em policarbonato

= O filme de protecdo das chapas de policarbonato devera ser retirado de ambas as faces
somente ap6s a conclusdo total da cobertura.

» Remover totalmente a sobra de materiais e filmes de protecdo que ficarem sobre a
cobertura.

= Em seguida promover a lavagem da cobertura com agua morna para diminuir a
eletricidade estatica.

23.6Legislacdo e normas aplicaveis

» NBR 14762 /2001 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis
formados a frio - Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 14432 /2001 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos -
Procedimento, da ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).

= NBR 14323 /1999 - Dimensionamento de estruturas de ago em situagéo de incéndio -
Procedimento, da ABNT ( Associacédo Brasileira de Normas ).

= NBR 8800 /1986 — Projeto e execuc¢do de estruturas de aco de edificios ( método dos
estados limites ), da ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).

= NBR 8681 /2003 — Agdes e seguranga nas estruturas — Procedimento, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

» NBR 6355 /2003 — Perfis estruturais de aco formados a frio — Padronizacdo, da
ABNT ( Associagdo Brasileira de Normas ).

= NBR 7007 / 2002 — Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral, da
ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 6120 /1980 — Carga para célculo de estruturas de edificagdes - Procedimento, da
ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 14125/2009 — Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Revestimento
organico para fins arquitetonicos - Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

» NBR8116/2006 — Aluminio e suas ligas- Produtos extrudados — Tolerancias
dimensionais, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

24 LOCAISE IDENTIFICAQAO DO TIPO DE IMPERMEABILIZAQAO
24 .1 Sanitarios, Cozinha e Lavanderia
= O piso dos Sanitarios, Cozinha e Lavanderia deverdo ser impermeabilizados.
= Aplicar na face superior da laje, sistema de impermeabilizacéo tipo 1.
24.2Laje de cobertura
= As lajes de cobertura deveréo ser impermeabilizadas.
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Aplicar na face superior da laje, sistema de impermeabilizacao tipo 2.

24 .3Floreira

A floreira deverd ser impermeabilizada com sistema de impermeabilizacdo tipo 3
aplicado na face superior da laje e na superficie interna das paredes de fechamento da
floreira.

25 IMPERMEABILIZACAO TIPO 1

Sistema: Impermeabilizagdo com argamassa polimérica bicomponente, a base de

cimentos especiais, consumo 4 kg / m?, estruturada com tela poliéster

25.1 Considerac0es gerais

Sistema de impermeabilizacdo semiflexivel, bicomponente & base de dispersdo
acrilica, cimentos especiais e aditivos minerais de excelentes caracteristicas
impermeabilizantes, com perfeita aderéncia e excepcional resisténcia mecanica.

Aplicacdo na face superior das lajes de piso dos sanitarios, cozinha e lavanderia.

25.2Limpeza e preparacdo da superficie nos pisos

25.21

Procedimentos de execucéo

Apobs a conclusdo da execugdo da rede de hidraulica, fixar todas as tubulagdes ou
elementos pertencentes a area a ser impermeabilizada.

As tubulacdes de drenagem deverdo ser chumbadas com argamassa expansiva tipo
graute. Evitar arremata-las sem antes tirar papéis, madeiras, etc., a fim de garantir que
0 chumbamento seja o0 mais firme possivel.

Nas laterais da caixa de ralos, deverd ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade
com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizagdo, apos a
colocacdo dos refor¢os previstos neste local.

Nas areas molhaveis em geral a altura total da impermeabilizagdo deve ser de 30 cm a
partir do piso acabado, para areas de boxes com chuveiros ou duchas a altura seré de
1,50 m a partir do piso acabado.

25.3 Argamassa de regularizacao superficies horizontais nos pisos dos ambientes

25.3.1

Procedimentos de execucao

O nivel superior da camada de regularizagdo nos diversos pontos do piso deve ser
obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de madeira com aproximadamente
lcm de espessura, assentadas com a propria argamassa de regularizagdo.
Primeiramente colocam-se taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar
taliscas onde deverd ocorrer alteracdo de caimento e nos pontos mais baixos. A partir
das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha bem esticada instalar taliscas
intermediarias, com distanciamento méximo de 2,50 m. Lancar, em seguida, a
argamassa de modo a constituirem-se as guias ou mestras.

Apos a definicdo dos caimentos e execucdo das mestras, umedecer o substrato, mas
sem saturd-lo e executar ponte de aderéncia com argamassa plastica com traco em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), lancada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual devera ser
aplicada a argamassa de regularizacéo.
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= Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizagdo da superficie e
defini¢do dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada
no traco em volume de 1:6, em camadas entre 10 mm e 30 mm.

= (Os caimentos para 0s pisos internos em ambientes molhaveis devem ser executados
com caimento de 0,5% em direcdo ao ralo, ou a porta de saida, ou conforme indicado
em projeto. Nos boxes o caimento devera ser executado entre 1,5% e 2,5% em direcdo
ao ralo.

= No caso de corre¢des ou acertos de caimentos que ultrapassem a espessura de 30 mm,
devera ser executada a regularizacdo em varias camadas, sendo que a camada seguinte
SO podera ser executada apds um periodo minimo de sete dias para a cura da camada
anterior.

= Cada camada deve ser executada ap6s a cura completa da camada anterior, por um
periodo minimo de 7 dias.

= Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica com tragco em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), lancada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, imediatamente antes do langamento da
argamassa da camada seguinte.

= (Os cantos e arestas verticais e horizontais deverdo ser arredondados em meia cana,
com raio minimo de 5 cm.

= O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser executado a medida
gque a argamassa é langada, devendo ser desempenada e alisada com colher de
pedreiro, resultando em textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.

= Apdls a execucdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para evitar fissuras de
retracdo. Verificar nessa faze qualquer problema de empocamento de agua e corrigi-lo.
A cura prevista minima € de 48 horas.

= Apds a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo minimo de sete
dias é que devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

25.3.2 Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizacdo deverd ser executada com cimento CP-32 de
fabricacdo recente e areia média lavada, limpa, isenta de impurezas orgéanicas e
peneirada com granulometria de 0 mm a 3 mm, no trago volumétrico de 1:6, relacéo
agua cimento entre 0,35 e 0,40, que ndo permita a formagdo de grumos ou torrdes
durante a operacdo de mistura e apresente consisténcia adequada ao processo de
adensamento, sem adicdo de aditivos impermeabilizantes, com a utilizacdo de agua
limpa isenta de oleosidade. A camada de regularizacdo devera aderir perfeitamente ao
substrato.

25.4 Impermeabilizagdo com argamassa polimérica
25.4.1 Procedimentos de execucao

= Apds a conclusdo e a cura da argamassa de regularizacdo nas superficies horizontais,
promover a limpeza da superficie horizontal e da vertical até a altura prevista para a
aplicacéo da impermeabilizacéo.

= Em seguida, umedecé-la, sem encharca-la. Sobre o substrato Umido aplicar duas
demaos de argamassa com cimento polimérico a base de cimentos especiais, aditivos
minerais e polimeros, preparada de forma adequada para a aplicagdo como pintura.
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»= As demdos deverdo ser aplicadas em sentido cruzado, em camadas uniformes, com
intervalo entre as deméos de 2 a 6 horas, conforme a temperatura ambiente.

= Apds a secagem da segunda demdo iniciar a aplicacdo da terceira demdo,
incorporando tela de poliéster crua, ou resinada, com malha de 2 x 2 mm e gramatura
minima de 36 g/ m2, com sobreposicdo minima da tela nas emendas de 5cm, em
todas as superficies horizontais e verticais que serdo impermeabilizadas.

» Aguardar a secagem da terceira demao, em seguida aplicar as deméaos subseqlientes
em sentido cruzado, em camadas uniformes, até a tela poliéster ficar totalmente
recoberta e atingir o consumo minimo de 4,0 kg / m2,

25.4.2 Caracteristicas do cimento polimérico

= Cimento polimérico, bicomponente, a base de dispersao acrilica e cimentos aditivados,
com as caracteristicas técnicas conforme exigéncias das normas da ABNT
NBR 11905/ 1995 e NBR 12171/ 1992:

a) Teor de cloretos admissivel até 1%, conforme método de ensaio da norma ASTM-
C 114;

b) Aderéncia minima de 0,3 MPa, conforme método de ensaio da norma
NBR 12171 /1992;

c) Estanque a pressdo positiva até 4 kg / m2 e a pressao negativa até 2 kg / mz2, sem
vazamentos, conforme método de ensaio da norma NBR 10787 / 1994;

d) Resisténcia a compressdo simples, 28 dias, entre 20 e 30 MPa;
e) Tracdo na flexdo, 28 dias, de 8,4 a 9,4 MPa;
f) Modulo de deformacéo, 28 dias, de 15 a 20 GPa;
g) Secagem entre deméos de 2 a 6 horas.
= Prot6tipo comercial:
a) Denvertec 100, fabricacdo Denver Global,
b) Viaplus 1000, fabricacéo Viapol,
c) Viaplus TOP, fabricacéo Viapol,
d) Sikatop 107, fabricacdo Sika;

e) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas e as
exigéncias minimas  da NBR 11905/ 1995, NBR 12170/2009 e
NBR 12171/ 1992.

25.5Teste de lamina d’agua
25.5.1 Considerac6es gerais

= De acordo com a NBR 9574/2008, item 5.6, devera ser executado prova de carga com
lamina d'agua.

25.5.2 Procedimentos de execucao

= Colocar barreiras na area impermeabilizada, tornando-a estanque, aplicar agua criando
uma lamina d'agua com altura minima de 10 cm.
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26

Antes da protecdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura
com agua durante 72 horas no minimo, para a deteccdo de quaisquer falhas de
aplicacdo da impermeabilizacdo.

Caso sejam necessarios reparos no sistema, o teste devera ser repetido.

IMPERMEABILIZACAO TIPO 2

Sistema: Impermeabilizacdo com uma manta de asfalto modificado com polimeros,

estruturada com feltro poliéster, tipo 111 - B, espessura de 4 mm

26.1 Consideragdes gerais

= Aplicacdo nas lajes de cobertura.

26.2Limpeza e preparacdo da superficie

26.2.1 Procedimentos de execucao

= Apo6s a conclusdo da execugdo da rede de hidréaulica, fixar todas as tubulages ou

elementos pertencentes a area a ser impermeabilizada.

= As tubulagBGes de drenagem deverdo ser chumbadas com argamassa expansiva tipo

graute. Evitar arrematé-las sem antes tirar papéis, madeiras, etc., a fim de garantir que
0 chumbamento seja 0 mais firme possivel.

Nas laterais da caixa de ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade
com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizacéo, apds a
colocacéo dos reforgos previstos neste local.

Nas areas molhaveis em geral a altura total da impermeabilizacdo deve ser de 30 cm a
partir do piso acabado.

26.3 Argamassa de regularizacao para as superficies horizontais

26.3.1 Procedimentos de execucao

» A camada de regularizagdo deverd ser executada para corrigir e adequar as

declividades da laje e tratar a superficie sobre a qual serd aplicada a
impermeabilizacéo.

O nivel superior da camada de regularizagdo nos diversos pontos do piso deve ser
obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de madeira com aproximadamente
lcm de espessura, assentadas com a propria argamassa de regularizagdo.
Primeiramente colocam-se taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar
taliscas onde devera ocorrer alteragcdo de caimento e nos pontos mais baixos. A partir
das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha bem esticada instalar taliscas
intermediarias, com distanciamento méximo de 2,50 m. Lancar, em seguida, a
argamassa de modo a constituirem-se as guias ou mestras.

Apds a definicdo dos caimentos e execucdo das mestras, umedecer 0 substrato, mas
sem saturd-lo e executar ponte de aderéncia com argamassa plastica com traco em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), lancada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual devera ser
aplicada a argamassa de regularizacao.
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= As superficies horizontais externas deverdo receber caimento minimo de 1%,
conforme determina a NBR 9575 /2010, em diregdo aos pontos de escoamento de dgua
e a espessura minima desta argamassa devera ser de 2 cm.

= A cura prevista minima é de 48 horas, sendo que s6 apds esta € que devera ser
aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

= No caso de corre¢des, ou mesmo execucdo dos caimentos, que superem 3 cm de
espessura, a argamassa de regularizacdo deve ser lancada em duas ou mais camadas,
respeitados os limites de 1 a 3 cm de espessura.

» Cada camada deve ser executada ap6s a cura completa da camada anterior, por um
periodo minimo de 7 dias.

= Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica com trago em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), lancada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, imediatamente antes do langcamento da
argamassa da camada seguinte.

= (s cantos e arestas verticais e horizontais deverdo ser arredondados em meia cana,
com raio minimo de 5 cm.

= O acabamento da superficie da camada de regularizagdo deve ser executado a medida
que a argamassa é langada, devendo ser desempenada e alisada com colher de
pedreiro, resultando em textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.

= Apls a execucdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para evitar fissuras de
retracdo. Verificar nessa fase qualquer problema de empocamento de agua e corrigi-lo.
A cura prevista minima € de 48 horas.

= ApGs a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo minimo de sete
dias é que devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

26.3.2 Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizacdo deverd ser executada com cimento CP-32 de
fabricacdo recente e areia lavada, limpa, isenta de impurezas organicas e peneirada
com granulometria de 0 mm a 3 mm, no traco volumétrico de 1:3, relacdo agua
cimento entre 0,35 e 0,40, que ndo permita a formacdo de grumos ou torrdes durante a
operacdo de mistura e apresente consisténcia adequada ao processo de adensamento,
sem adicdo de aditivos impermeabilizantes, com a utilizagdo de agua limpa isenta de
oleosidade. A camada de regularizacdo deverd aderir perfeitamente ao substrato.

26.4 Argamassa de regularizacao superficies verticais
26.4.1 Procedimentos de execugao

» Apos a limpeza da superficie apicoada, aplicar chapisco de cimento e areia média no
traco em volume de 1:3 ( cimento e areia ).

» Em seguida aplicar argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com solucdo de agua e
adesivo acrilico na proporcao em volume 2:1.

= (s cantos e arestas verticais e horizontais deverdo ser arredondados em meia cana,
com raio minimo de 5 cm.

= O acabamento da superficie da camada de regularizagdo deve ser executado a medida
que a argamassa € lancada, devendo ser sarrafeada, resultando em textura camurgada e
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consisténcia bastante compacta, isenta de vazios. A espessura final da argamassa nédo
deve ultrapassar 1,5 cm para evitar o aumento das tensfes de retracdo.

» Apdls a execucdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para evitar fissuras de

retracao.

= Apos a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo minimo de sete

dias é que devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

26.4.2 Caracteristicas do adesivo acrilico

Adesivo liquido a base de resinas acrilicas de alto desempenho, com as caracteristicas:
a) Incorporador de aderéncia, resisténcia e plasticidade para argamassas e concreto;

b) Promotor de aderéncia entre concretos existentes com idades varidveis e concretos
novos;

c) Confere as argamassas resisténcia mecénica ao desgaste e ao impacto, maior
plasticidade, coeséo e deformabilidade, compensando a retracdo das argamassas de
cimento, ou mistas, acompanhando as diferentes dilatacdes dos materiais;

d) Grande resisténcia a alcalinidade.

Protétipo comercial:

a) Rheamix 104, fabricacdo da MBT,;

b) Denverfix Acrilico, fabrica¢do da Denver;

c) Nitobond AR, fabricacdo Fosroc;

d) Vedafix, fabricacio Otto Baumgart;

e) Outro prot6tipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas.

26.5Imprimagdo com solucéo asfaltica

26.5.1 Procedimentos de execucao

Sobre a superficie totalmente seca e ap6s a limpeza do substrato, retirando-se todos o0s
agregados soltos, bem como poeira existente, aplicar uma demé&o de solucdo de
imprimacdo (primer), conforme NBR 9686/1986, com pincel ou rolo sobre a
superficie a ser impermeabilizada, consumindo no minimo 0,40 litros / m2.

Empregar preferencialmente primer da mesma procedéncia do fabricante da manta,
ndo devendo ser diluido em hip6tese alguma pelo aplicador.

Aguardar a completa secagem do mesmo que é de aproximadamente 4 horas,
dependendo das condicdes climaticas, podendo chegar até 24 horas.

26.5.2 Caracteristicas da soluc¢ao asfaltica

Solugdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes orgénicos, para a
imprimacdo da superficie, com as caracteristicas técnicas:

a) Densidade > 0,90 g/cm3;

b) Secagem ao toque < 2h40min.

Protétipo comercial:

a) Denvermanta Primer, fabricacdo Denver Global,
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b) Impermanta Primer, fabricacdo Denver Global;
c) Viabit, fabricacdo Viapol;

d) Vitsol 50, fabricacdo Asfaltos Vitoria;

e) LW 55, fabricagdo Lwart Prosfar Quimica;

f) Outro protdtipo desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 / 1986 e as
caracteristicas técnicas acima descritas.

26.6 Manta asféltica

26.6.1 Procedimentos de execugdo

Apos a secagem completa, alinhar a manta asfaltica em funcéo do requadramento da
area, procurando iniciar a colagem no sentido das grelhas para as cotas mais elevadas.

Aplicar a manta sobre o primer, desbobinando-a e com magcarico direcionar a chama
de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da manta e a superficie
imprimada. O macarico devera fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da
manta, promovendo a autocolagem ao substrato.

Logo em seguida a colocacdo da primeira manta, aplicar as demais com sobreposi¢éo
minima de 10 cm entre duas mantas para garantir a perfeita aderéncia.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher pequena de pedreiro
aquecida, executar biselamento formando um chanfro nas laterais, garantindo a melhor
aderéncia entre as mantas.

Nas lajes executar as mantas na posi¢do horizontal, subindo na vertical até a altura
minima de 30 cm acima da superficie acabada, em geral, ou virando na face superior
da platibanda, quando tiver altura inferior a 30 cm.

Nos ambientes internos, nas areas molhaveis aplicar a manta até a altura de 30 cm a
partir do piso acabado.

Deverdo ser colocados reforcos com a propria manta em pontos criticos, tais como
ralos, tubos emergentes, juntas de dilatacéo, etc.

Nas superficies verticais a manta empregada devera ter a face inferior com
acabamento em polietileno e a superior em areia.

Nas superficies horizontais a manta empregada devera ter a face inferior e a superior
com acabamento em polietileno.

26.6.2 Caracteristicas da manta

Manta asfaltica pré-fabricada, modificada com polimeros, estruturada com feltro
poliéster ( ndo tecido de poliéster ), com as caracteristicas técnicas:

a) Classificacdo, conforme NBR 9952 /2007, tipo Il - B, caracteristica impressa na
manta;

b) Espessura minima de 4 mm;
c) Resisténcia a tracdo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N;

d) Alongamento minimo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal
> 30%;

e) Absorcdo de agua < 1,5% ( variagdo em massa );
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f) Flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificacdo tipo B;
g) Resisténcia ao impacto > 4,90 J, na temperatura de 0°C;

h) Escorrimento minimo, para temperaturas > 95°C;

i) Estabilidade dimensional < 1%;

j) Flexibilidade apds envelhecimento acelerado na temperatura de 5°C, classificacéo
tipo B;

k) Estanqueidade > 15 m.c.a.;
I) Resisténcia ao rasgo > 120 N;

m) Acabamento em polietileno na face inferior e acabamento em polietileno, ou areia
na face superior.

= Prototipo comercial:
a) Denvermanta, Tipo I11-B, 4 mm, fabricagdo Denver Global,
b) Torodin, Tipo I11-B, 4 mm, fabrica¢do Viapol;
c) Premium Poliéster, Tipo 111-B, 4 mm, fabricagdo Viapol;

d) Outro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9952/2007 e as
caracteristicas técnicas acima descritas.

26.7 Detalhes
26.7.1 Tubos de drenagem

= A impermeabilizacdo devera entrar aproximadamente 10 cm na superficie interna dos
tubos instalados nas platibandas das lajes com a funcdo de extravasores de agua
pluviais e ficar perfeitamente aderida aos mesmos.

= Os tubos de drenagem deverdo ter o didmetro nominal minimo de 75 mm, ou
conforme indicado no projeto de hidraulica.

26.7.2 Pontos de captacdo de drenagem com grelha hemisférica

= A impermeabilizacdo deverad entrar na superficie interna do tubo de captagdo de
drenagem, instalados nas lajes, ou nas calhas, aproximadamente 10cm e ficar
perfeitamente aderida aos mesmos.

= A descida devera ser chumbada com argamassa graute.

= A camada de manta nas bordas da caixa de drenagem, quando houver, devera ser
reforcada com camada dupla.

26.8Teste de lamina d’agua
26.8.1 Considerac6es gerais

= De acordo com a NBR 9574/2008, item 5.6, devera ser executado prova de carga com
lamina d'agua.

26.8.2 Procedimentos de execugdo

= Colocar barreiras na area impermeabilizada, tornando-a estanque, aplicar 4gua criando
uma lamina d'agua com altura minima de 10 cm.
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Antes da protecdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura
com agua durante 72 horas no minimo, para a deteccdo de quaisquer falhas de
aplicacdo da impermeabilizacdo.

Caso sejam necessarios reparos no sistema, o teste devera ser repetido.

26.9 Camada separadora, nas superficies horizontais

Sobre a impermeabilizacdo deverd ser aplicada camada separadora, nas superficies
horizontais, com papel Kraft betumado duplo, ou filme de polietileno, ou outro
produto desde que atenda a finalidade de impedir a aderéncia entre a
impermeabilizacdo e a camada de contrapiso ou protecdo mecanica para as lajes.

26.10Argamassa armada para contrapiso ou protecdo mecanica final

26.10.1Consideracdes gerais

Nas lajes de cobertura o contrapiso devera ser executado com argamassa armada com
tela soldada.

A camada de prote¢do mecénica da manta terd também a funcédo de contrapiso, devera
ser executada com argamassa de cimento e areia média Umida, com traco em volume
de 1:4 ( cimento e areia ), armada com tela soldada.

26.10.2Procedimentos de execucéo

Sobre a camada separadora, aplicar a argamassa com funcéo de protecdo mecénica e
contrapiso, nas superficies horizontais.

O piso em argamassa devera ser executado com espessura de 5 cm, armado com tela
soldada em aco tipo EQ 98, fixada na altura de 4 cm abaixo da face superior do
contrapiso acabado.

A argamassa devera ser executada em quadros de 2,5 x 2,5 m, com juntas de controle
e trabalho cortadas por meio de serra de discos diamantados, na largura de 10 mm e
profundidade de 30 mm.

Deverdo ser previstas juntas perimetrais com largura de 2 cm definidas com a
instalacdo de tiras de poliestireno expandido de alta densidade, classe P 111, capaz de
absorver os esforgos.

A textura da superficie do piso deverd ser desempenada e acabamento alisado,
executado na medida em que é lancada a argamassa: espalhamento manual com régua
metalica vibratéria, rodo de corte, flotagdo manual e queima do piso com a utilizagdo
de desempenos manuais apropriados.

Concluido o servigo, iniciar a cura umida com aplicacéo de neblina, feita apontando-se
a pistola da hidrojateadora para o alto, a seguir com a argamassa endurecida, dever-se-
a cobrir o piso com filme de polietileno, até a cura total da argamassa por um prazo
minimo de 10 dias. A area deveréa permanecer isolada durante esse periodo.

26.10.3Caracteristicas da argamassa

A argamassa de regularizacdo deverd ser executada com cimento CP-32 de
fabricacdo recente e areia média Umida peneirada com granulometria de 0 mm a
3mm, no traco volumétrico de 1:4, de baixo fator agua/cimento, para evitar a
retracdo e conseqiente criacdo de fissuras, com a utilizacdo de agua limpa isenta de
oleosidade.
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26.11Juntas de controle e / ou trabalho

26.11.1Consideracdes gerais

Na laje de cobertura onde serd executado o sistema de impermeabilizacdo com manta
asféltica e protecdo mecanica em argamassa, deverao ser executadas juntas de controle
e / ou trabalho transversais e longitudinais, em quadros com dimensGes maximas de
2,5 x 2,5 m, naargamassa com funcao de protecdo mecénica e piso acabado.

26.11.2Procedimentos de execucao

Antes do langamento da argamassa de prote¢cdo mecanica ou para piso, proceder a
colocacdo de gabarito em poliestireno expandido de alta densidade, classe P Ill, ou
guias de demarcacdo de juntas, com as dimensbes das juntas de trabalho e/ou
controle com largura de 1cm, e nas juntas perimetrais com largura de 2 cm, em
guadros no formato quadrado nas dimens@es indicadas em projeto, admitindo-se como
dimens6es maximas quadros de 2,00 x 2,00 m.

Os gabaritos deverdo ser removidos, somente apés o langamento da argamassa e a
meia cura.

Apbs a cura completa da argamassa de protecdo mecanica ou do piso iniciar o0s
servigos de preparo, limpeza e selamento das juntas.

As bordas das juntas deverdo ser recompostas com argamassa polimérica a base de
cimento, caso necessario.

Em seguida limpar a superficie da junta, onde sera aplicado o mastique, tornando-a
isenta de 0Oleos, graxas e impregnagdes de qualquer natureza.

Instalar corpo de apoio limitador de profundidade garantindo que as juntas apresentem
proporcédo de 1:1 ( largura : profundidade ), nas suas dimensdes.

O limitador de profundidade devera ser material ndo aderente e deforméavel capaz de
absorver os esforcos, exemplo poliestireno expandido de alta densidade, classe P 111,
densidade de 20 a 25kg/ms3, ou material de secdo circular com diametro
aproximadamente 25% maior que a abertura da junta, de modo que o material fique
sujeito a compressdo, exemplo corddo de polietileno.

Executar o0 mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo fita crepe, ou similar.

Aplicar o mastique selante com pistola ou aplicador de acordo com as recomendagdes
do fabricante. O bico da pistola devera ser cortado em angulo de 45 graus com se¢do
na largura igual a da junta a ser preenchida, a aplicacdo devera ser feita deslocando-se
0 bico do aplicador paralelamente a junta.

O berco da junta devera ser totalmente preenchido, evitando que se formem bolhas e
vazios na aplicagéo.

Remover a fita adesiva e limpar a superficie externa removendo o excesso de
mastique.

26.11.3Caracteristicas do mastique

Mastique em elastbmero sintético, monocomponente a base de poliuretano, vida util
de 10 a 20 anos, de alta performance.

Cura pela absor¢éo da umidade, étima elasticidade e memdria de retorno;

Resisténcia a abrasao, ao intemperismo, ndo apresentando retracéo;
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= Otima aderéncia aos substratos porosos tais como: argamassas, concreto, madeiras,
etc.

26.11.4Caracteristicas da tela soldada em ago

» Tela soldada em aco CA-60, tipo EQ 98, com espacamento entre fios de 5x 5 cm,
didmetro dos fios de 2,5 mm, referéncia Tela Para Argamassa Armada, fabricagéo
Gerdau, ou outro fabricante desde que com as mesmas caracteristicas.

26.12Protecdo mecénica com argamassa ndo armada para contrapiso ou protecdo
mecénica final

26.12.1Consideracdes gerais

= Nas calhas de agua pluvial a protecdo mecénica, ou contrapiso, devera ser executada
com argamassa ndo armada.

= A camada de protecdo mecanica da manta tera também a funcdo de contrapiso, devera
ser executada com argamassa de cimento e areia média Umida, com traco em volume
de 1:4 ( cimento e areia ), conforme descrito acima.

26.13Protecdo mecanica nas superficies verticais, estruturada com tela galvanizada
26.13.1Consideracdes gerais

= A camada de protecdo mecénica da manta nas superficies verticais destina-se a
protecdo contra impacto, intemperismo, abrasao, etc.

= Devera ser executada com argamassa de cimento e areia média umida, com tragco em
volume de 1:4 ( cimento e areia ), estruturada com tela galvanizada, conforme detalhes
especificos.

26.13.2Procedimentos de execucao
= Sobre a manta com a face exposta em areia, aplicar uma camada de chapisco.

» Em seguida aplicar a tela com a fungdo de estruturante da argamassa comprimindo-a
sobre o chapisco e fixando-a com pedagos de manta, utilizada no sistema de
impermeabilizacdo, na faixa de 5 cm acima do término da manta.

= Sobre a tela perfeitamente colada executar a argamassa de protecdo mecanica.
= Em seguida aplicar a argamassa de protecdo com espessura total de 3 cm.
26.13.3Caracteristicas da argamassa de revestimento e protecdo mecénica

= A argamassa de regularizacdo deverd ser executada com cimento CP-32 de
fabricacdo recente e areia média Umida peneirada com granulometria de 0 mm a
3mm, no tragco volumétrico de 1:4, de baixo fator agua/cimento, para evitar a
retracdo e conseqiente criacdo de fissuras, com a utilizacdo de agua limpa isenta de
oleosidade.

26.13.4Caracteristicas da tela galvanizada

» Tela galvanizada para armadura de argamassa, em aco galvanizado, malha hexagonal
de 12,50 x 12,50 mm ( 1/2" ), com fio 24 BWG.

= Prot6tipo comercial da tela:
a) Tela Galvanizada, fabricacdo Tela Catumbi;

b) Tela Galvanizada, fabricacdo Perame;
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c) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas.

27 IMPERMEABILIZACAO TIPO 3

Sistema: Impermeabilizacdo com uma manta de asfalto modificado com polimeros e

herbicida atéxico estruturada com feltro poliéster, tipo 111-B, espessura
de 4 mm, anti-raiz

27.1Consideraces gerais

Aplicacéo na floreira.

27.2Limpeza e preparacgao da superficie

27.2.1 Procedimentos de execucao

Apdbs a conclusdo da execucdo da rede de hidraulica, fixar todas as tubulaces ou
elementos pertencentes a area a ser impermeabilizada.

As tubulacdes de drenagem deverdo ser chumbadas com argamassa expansiva tipo
graute. Evitar arremata-las sem antes tirar papéis, madeiras, etc., a fim de garantir que
0 chumbamento seja o0 mais firme possivel.

Nas laterais da caixa de ralos, deverd ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade
com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizagdo, apos a
colocagéo dos reforgos previstos neste local.

27 .3 Argamassa de regularizacao superficies horizontais

27.3.1 Procedimentos de execugao

A camada de regularizagdo deverd ser executada para corrigir e adequar as
declividades da laje e tratar a superficie sobre a qual serd aplicada a
impermeabilizacéo.

O nivel superior da camada de regularizacdo nos diversos pontos do piso deve ser
obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de madeira com aproximadamente
lcm de espessura, assentadas com a propria argamassa de regularizagdo.
Primeiramente colocam-se taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar
taliscas onde deverd ocorrer alteragdo de caimento e nos pontos mais baixos. A partir
das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha bem esticada instalar taliscas
intermediarias, com distanciamento méximo de 2,50 m. Lancar, em seguida, a
argamassa de modo a constituirem-se as guias ou mestras.

Apos a definicdo dos caimentos e execucdo das mestras, umedecer o substrato, mas
sem saturd-lo e executar ponte de aderéncia com argamassa plastica com traco em
volume de 1:1 ( cimento e areia média ), lancada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual devera ser
aplicada a argamassa de regularizacao.

As superficies horizontais externas deverdo receber caimento minimo de 1%,
conforme determina a NBR 9575 /2010, em dire¢do aos pontos de escoamento de dgua
e a espessura minima desta argamassa devera ser de 2 cm.

A cura prevista minima é de 48 horas, sendo que sO ap0Os esta é que deverd ser
aplicado o sistema impermeabilizante especificado.
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= No caso de corre¢des, ou mesmo execucdo dos caimentos, que superem 3 cm de
espessura, a argamassa de regularizacdo deve ser lancada em duas ou mais camadas,
respeitados os limites de 1 a 3 cm de espessura.

» Cada camada deve ser executada ap6s a cura completa da camada anterior, por um
periodo minimo de 7 dias.

= Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica com traco em
volume de 1:1 (cimento e areia média ), lancada sobre a superficie e espalhada de
forma enérgica com vassoura de pélo duro, imediatamente antes do lancamento da
argamassa da camada seguinte.

= QOs cantos e arestas verticais e horizontais deverdo ser arredondados em meia cana,
com raio minimo de 5 cm.

= O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser executado & medida
gue a argamassa € lancada, devendo ser desempenada e alisada com colher de
pedreiro, resultando em textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.

= Apoés a execucdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para evitar fissuras de
retracdo. Verificar nessa fase qualquer problema de empogamento de agua e corrigi-lo.
A cura prevista minima € de 48 horas.

= Ap0s a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo minimo de sete
dias é que devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

27.3.2 Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento CP-32 de
fabricagdo recente e areia lavada, limpa, isenta de impurezas orgénicas e peneirada
com granulometria de O mm a 3 mm, no trago volumétrico de 1:3, relacdo agua
cimento entre 0,35 e 0,40, que ndo permita a formacao de grumos ou torrbes durante a
operacdo de mistura e apresente consisténcia adequada ao processo de adensamento,
sem adicdo de aditivos impermeabilizantes, com a utilizacdo de agua limpa isenta de
oleosidade. A camada de regularizacdo devera aderir perfeitamente ao substrato.

27.4 Argamassa de regularizacao superficies verticais
27.4.1 Procedimentos de execucao

= A camada de prote¢do mecanica do sistema de impermeabilizacdo devera ser aplicada
nas superficies horizontais e nas superficies verticais até a altura minima de 30 cm.

» Nas superficies verticais a protecdo mecénica devera ser armada com tela de
polietileno.

= A protecdo mecanica devera ser executada com argamassa de cimento e areia média
Umida, com trago em volume de 1:3 ( cimento e areia ).

= Sobre a impermeabilizacdo, aplicar a argamassa com funcéo de prote¢cdo mecanica no
piso do reservatorio. A argamassa deverd ser executada com espessura minima de
3,0cm.

= Na vertical devera ser aplicada até altura minima de 30 cm, estruturando a argamassa
com tela em polietileno. A argamassa devera atingir espessura total de 1,5 cm.

= O acabamento da argamassa devera ser desempenado.
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27.4.2 Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizacdo deverd ser executada com cimento CP-32 de
fabricacdo recente e areia média Umida peneirada com granulometria de 0 mm a
3mm, no trago volumétrico de 1:3, com a utilizacdo de &gua limpa isenta de
oleosidade.

27 .5 Imprimacédo com solucéo asféltica
27.5.1 Procedimentos de execugao

= Sobre a superficie totalmente seca e apds a limpeza do substrato, retirando-se todos 0s
agregados soltos, bem como poeira existente, aplicar uma demao de solucdo de
imprimacdo (primer), conforme NBR 9686/1986, com pincel ou rolo sobre a
superficie a ser impermeabilizada, consumindo no minimo 0,40 litros / m2.

= Empregar preferencialmente primer da mesma procedéncia do fabricante da manta,
ndo devendo ser diluido em hipotese alguma pelo aplicador.

= Aguardar a completa secagem do mesmo que é de aproximadamente 4 horas,
dependendo das condicdes climaticas, podendo chegar até 24 horas.

27.5.2 Caracteristicas da solugdo asféltica

» Solucdo asféltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para a
imprimacao da superficie, com as caracteristicas técnicas:

c) Densidade > 0,90 g/cm3;
d) Secagem ao togue < 2h40min.
= Prototipo comercial:
g) Denvermanta Primer, fabricacdo Denver Global,
h) Impermanta Primer, fabricacdo Denver Global,
i) Viabit, fabricacdo Viapol;
j) Vitsol 50, fabricacdo Asfaltos Vitoria;
k) LW 55, fabricacdo Lwart Prosfar Quimica;

I) Outro prot6tipo desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 / 1986 e as
caracteristicas técnicas acima descritas.

27 .6 Manta asfaltica
27.6.1 Procedimentos de execugao

= Ap0s a secagem completa, alinhar a manta asféltica em func&o do requadramento da
area, procurando iniciar a colagem no sentido das grelhas para as cotas mais elevadas.

=  Aplicar a manta sobre o primer, desbobinando-a e com macarico direcionar a chama
de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da manta e a superficie
imprimada. O magarico deverd fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da
manta, promovendo a autocolagem ao substrato.

» Logo em seguida a colocacgdo da primeira manta, aplicar as demais com sobreposi¢do
minima de 10 cm entre duas mantas para garantir a perfeita aderéncia.
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Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher pequena de pedreiro
aquecida, executar biselamento formando um chanfro nas laterais, garantindo a melhor
aderéncia entre as mantas.

Nas lajes executar as mantas na posi¢do horizontal, subindo na vertical até a altura
minima de 30 cm acima da superficie acabada, em geral, ou virando na face superior
da platibanda, quando tiver altura inferior a 30 cm.

Nos ambientes internos, nas areas molhaveis aplicar a manta até a altura de 30 cm a
partir do piso acabado.

Deverdo ser colocados reforcos com a propria manta em pontos criticos, tais como
ralos, tubos emergentes, juntas de dilataco, etc.

Nas superficies verticais a manta empregada deverd ter a face inferior com
acabamento em polietileno e a superior em areia.

Nas superficies horizontais a manta empregada devera ter a face inferior e a superior
com acabamento em polietileno.

27.6.2 Caracteristicas da manta

Manta asfaltica pré-fabricada, modificada com polimeros e herbicida atoxico inibidor
da penetracdo das raizes das plantas, estruturada com feltro poliéster ( ndo tecido de
poliéster ), com as caracteristicas técnicas:

a) Classificacdo, conforme NBR 9952 /2007, tipo Il - B, caracteristica impressa na
manta;

b) Espessura minima de 4 mm;
c) Resisténcia a tracdo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N;

d) Alongamento minimo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal
> 30%;

e) Absorcdo de agua < 1,5% ( variacdo em massa );

f) Flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificacéo tipo B;
g) Resisténcia ao impacto > 4,90 J, na temperatura de 0°C;

h) Escorrimento minimo, para temperaturas > 95°C;

i) Estabilidade dimensional < 1%;

j) Flexibilidade apds envelhecimento acelerado na temperatura de 5°C, classificacéo
tipo B;

k) Estanqueidade > 15 m.c.a.;
I) Resisténcia ao rasgo > 120 N;

m) Acabamento em polietileno na face inferior e acabamento em polietileno, ou areia
na face superior.

Protétipo comercial:
a) Denvermanta Elastic AR, Tipo I11-B, 4 mm, fabricacdo Denver Global,

b) Torodin Antiraiz, Tipo I11-B, 4 mm, fabricacdo Viapol;
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c) Outro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9952/2007 e as
caracteristicas técnicas acima descritas.

27.7Detalhes
27.7.1 Pontos de captacéo de drenagem com grelha

» A impermeabilizacdo deverd entrar na superficie interna do tubo de captacdo de
drenagem, aproximadamente 10 cm e ficar perfeitamente aderida aos mesmos.

» A descida devera ser chumbada com argamassa graute.

= A camada de manta nas bordas da caixa de drenagem, quando houver, devera ser
reforcada com camada dupla.

27.8Teste de lamina d’agua
27.8.1 Considerages gerais
» De acordo com a NBR 9574/2008, item 5.6, devera ser executado prova de carga com
lamina d'agua.
27.8.2 Procedimentos de execugdo

= Colocar barreiras na area impermeabilizada, tornando-a estanque, aplicar 4gua criando
uma lamina d'agua com altura minima de 10 cm.

= Antes da protecdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura
com &gua durante 72 horas no minimo, para a detec¢do de quaisquer falhas de
aplicacdo da impermeabilizacéo.

= Caso sejam necessarios reparos no sistema, o teste devera ser repetido.
27 .9 Camada separadora, nas superficies horizontais

= Sobre a impermeabilizacdo deverad ser aplicada camada separadora, nas superficies
horizontais, com papel Kraft betumado duplo, ou filme de polietileno, ou outro
produto desde que atenda a finalidade de impedir a aderéncia entre a
impermeabilizacdo e a camada de contrapiso ou prote¢do mecanica.

27.10Protecdo mecanica nas superficies horizontais e verticais na floreira
impermeabilizada

27.10.1Consideracdes gerais

= A camada de protecdo mecénica da manta devera ser executada com argamassa de
cimento e areia média Umida, com tragco em volume de 1:4 ( cimento e areia ), nas
superficies horizontais.

» Nas superficies verticais a protecdo mecénica deverd ser armada com tela de
polietileno.

27.10.2Procedimentos de execucao

= Sobre a face superior da manta asfaltica, aplicar a argamassa com fungéo de protegao
mecanica nas paredes e de contrapiso nos pisos.

= Na vertical ultrapassar 10 cm a altura da manta asfaltica, estruturando a argamassa
com tela em polietileno.

= A argamassa devera atingir espessura total de 1,5 cm na vertical e no piso espessura
média de 2,5 cm.
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» A textura da superficie do contrapiso devera ser aspera, com acabamento por meio de
sarrafeamento ou ligeiro desempeno, executado na medida em que é lancada a
argamassa.

27.10.3Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizacdo deverd ser executada com cimento CP-32 de
fabricacdo recente e areia média Umida peneirada com granulometria de 0 mm a
3mm, no traco volumétrico de 1:4, de baixo fator &gua/cimento, para evitar a
retracdo e consequente criacdo de fissuras, com a utilizacdo de &gua limpa isenta de
oleosidade.

27.10.4Caracteristicas da tela sintética em polietileno

» Tela sintética para armadura de argamassa, em polietileno; malha hexagonal de
15 x 15 mm ( 1/2" ), gramatura minima de 205 g/m2.

= Prototipo comercial:
= Tela5110P ou 5115P, fabricacdo Nortene;
a) TR 280 M15, fabricacdo Tecelagem Roma;
b) Tela Plastica n® 5, fabricacdo Perame;
c) Outro protdtipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas.
27.11Legislagdo e normas aplicaveis

= NBR 9574 /2008 - Execucdo de impermeabilizagdo. ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

» NBR 9575/2010 - Impermeabilizagdo - selecdo e projeto. ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

= NBR 9686 /1986 - Solucdo asfaltica empregada como material de imprimacdo na
impermeabilizacdo. ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 9817 /1987 - Execucdo de piso com revestimento cerdmico — Procedimento, da
ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

» NBR 9952 /2007 - Mantas asfalticas com armadura para impermeabilizacdo. ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 10787 /1994 - Concreto endurecido - determinacdo da penetragdo de &gua sob
pressdo. ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

28 SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO
28.1 Extintores de Agua Pressurizada

= Deverdo ser do tipo portétil, de 4gua pressurizada com capacidade individual de 10
litros, com selo de conformidade ABNT e fabricados segundo os padrdes da EB-
149/ABNT.

28.2Extintores de P6 Quimico Seco BC

= Deverdo ser do tipo portatil, com capacidade individual de 4 Kg, com selo de
conformidade ABNT e fabricados segundo os padrbes da EB-148/ABNT.
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28.3Extintores de Gas Carbdnico

Deverdo ser do tipo portatil, com capacidade individual de 4 Kg, com selo de
conformidade ABNT e fabricados segundo os padrdes da EB-148/ABNT.

29 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

29.1 Bloco Autbnomo de iluminacao de emergéncia

Bloco autbnomo de iluminacdo de emergéncia, com bateria com autonomia minima de
1 hora equipado com duas lampadas de no minimo 11 W. Esse sistema serd
alimentado por circuito de forca especifico a partir do quadro terminal mais proximo.

30 FECHAMENTO DE DIVISAS
30.1 Alambrado

O alambrado para fechamento de divisa do lote com a Rua Vivaldo Pereira e com a
Rua Deputado Ulisses |Guimardes deverd ser executado em 2 fiadas de bloco canaleta,
tela de aco galvanizado com montantes em mourdes de concreto, de acordo com
projeto.

Os mourdes deverdo ser em concreto armado, com a ponta inclinada a 45°, secdo
minima da base 10 x 10 cm, secdo minima do topo 8 x 7 cm, conforme o fabricante,
trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm, totalizando um desenvolvimento
de 300 cm, e na projecdo vertical 290 cm, com furos, cravados num espagamento
maximo de 2,40 m;

A tela devera ser do tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou equivalente, com
malha ciclonica tipo "Q™ conforme NBR /ABNT 10119/ 87 de 2" (50 x 50 mm )
fio BWG 10 ( 3,40 mm ), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura
de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por
imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de
zinco da ordem de 70 g / m2 NBR / ABNT 6331, com acabamento lateral de pontas
dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarracao;

Serdo utilizadas trés fiadas de arame trancado farpado na projecdo superior
inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 ( 1,66 mm ), galvanizado
categoria A, resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125
mm conforme NBR / ABNT 6317;

Contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou finais de cerca;
arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessorios e a mao-de-obra

O item remunera os servicos de limpeza do terreno, perfuracdo para a colocacdo dos
mourdes, alojamento dos mourdes com um minimo de 0,60 cm de recobrimento,
instalacdo da tela galvanizada, instalaco do arame farpado, reaterro, regularizacdo
e compactacdo do terreno.

30.2Portdo

Portdo de abrir com 2 folhas, dimensao de 2,00m x 2,10m , constituido por: perfil
tubular de aco carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM A 513, com
didametro externo de 2"; requadro interno em barra chata de ago carbono SAE 1008 /
1012, de 3/4" x 3/16";

Tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ouequivalente, com malha ciclénica tipo
"Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de
1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de acodoce com tensdo
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média de ruptura de 40 a 60 kg / mm?2 de acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB
443, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma
guantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR / ABNT 6331, com
acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-
cadeado;

O item remunera também aplicacdo em uma deméo de galvanizacéo a frio, nos pontos
de solda e / ou corte dos elementos que comp&em o portdo, conforme recomendacdes
do fabricante, referéncia Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou
equivalente.

31 PAISAGISMO
31.1Grama

Fornecimento e plantio de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas;

O item remunera os servicos de preparo do solo, plantio das placas justapostas,
promovendo a completa forracdo da superficie, irrigacdo, e cobertura com terra
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservacao para pega das

mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

31.2Coqueiro Jeriva

Fornecimento e plantio de arvore tipo Coqueiro jerivd (Syagrus romanzoffiana) em
mudas formadas com altura média de 4,50 m e o didmetro na altura do peito (D.A.P.)
minimo de 2,5 cm;

O item remunera 0s servicos de transporte da muda até o local do plantio, plantio das
arvores, cobertura com a terra previamente preparada da propria cova, irrigacéo,
instalacdo dos tutores com profundidade minima de 50 cm e altura compativel com a
altura da muda. Remunera também a rega e conservacdo para pega das mudas e
eventuais substituicdes daquelas que ndo pegarem, num prazo de 60 dias.

31.3Arvore ornamental tipo Pata de Vaca

Fornecimento e plantio da muda de arvore ornamental, tipo Pata de Vaca (Bauhinia
variegata), em mudas de arvores formadas, com altura média de 2,00 m;

O item remunera 0s servicos de abertura da cova, preparo do solo, plantio das arvores,
irrigacdo, cobertura com terra vegetal. Remunera também a rega e conservagdo para
pega das mudas e eventual substituicdo das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30
dias.

32 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalagfes, equipamentos e aparelhos pertinentes a
mesma.

Todo entulho proveniente dos servigos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais, e também as instalacbes e equipamentos utilizados na execucdo dos
trabalhos deverdo ser retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a protecdo adequada nos
revestimentos de pisos concluidos, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem
obrigatoria de operarios assim o exigirem.
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= Os pisos e azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco. Salpicos de argamassa e
tintas serdo removidos com esponja de a¢o fina. A lavagem final ser& executada com
agua em abundancia.

= Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os metais
deverdo ser limpos com removedor. N&o podera ser aplicado acido muritico.

= A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e agua.

» As ferragens das esquadrias com acabamento cromado serdo limpas com removedor
adequado, polindo-se em seguida com flanela seca.

Registro, 28 de julho de 2016

Gilson W. Fantin
Prefeito Municipal de Registro

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento e Obras

Arg? Simony de Almeida Ikeda
Chefe da Divisdo Técnica de Projetos de Engenharia
CAU A73826-3
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